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stammende Louro preto.

Beschreibung

Handelsformen

Eigenschaften

Die mit nur geringer Haufigkeit in den Tropen vorkommende Gattung Cordia bildet helle und méBig leichte Hbélzer, wie z.B.
das brasilianische Freijo oder schwerere, dunkiere und teils farbstreifige Arten. Letztere sind in Slidasien sowie in Mittel-
und Sitdamerika verbreitet und gewinnen durch die Beliebtheit der farbstreifigen NuB- und Palisanderholzer eine
zunehmende Bedeutung. Ein bisher noch wenig bekanntes, aber hochwertiges Holz dieser Gruppe ist das aus Brasilien

Weitere wichtige Handelsnamen:

Kurzzeichen nach DIN 4076/1:

Botanische Bezeichnungen:

Natiirliche Verbreitung:

Stammform: Astfreie Langen von 4 bis
10 m mit Durchmessern von 0,4 bis
0,7 m; meist zylindrisch, aber oft leicht
gedreht oder mit schwachen Krim-
mungen.

Farbe und Struktur des Holzes: Splint
biaB gelblich bis gelblichbraun und,
meist unabhdngig vom Durchmesser,
nur 3 bis 4 cm breit; selten durch Pilze
verfarbt. Kernholz deutlich abgesetzt
und von mittelbrauner bis purpurbrau-
ner Farbe. Diese einheitliche Grundfar-
bung wird durch dunkelbraune bis fast
schwarze Zonen unterbrochen, die ra-
dial schone Farbstreifen und tangential
ausgepragte dunkle Fladern hervorru-
fen. Diese Zeichnung kann von nahezu
geometrischer RegelmaBigkeit bis zu
stark variablen Bildern mit typischen
,,Ohren‘ reichen, wie sie vor allem bei
Rio Palisander vorkommen kdnnen
(siehe: Merkblatt 53). Die Breite der
meist leicht welligen, dunklen Farbrin-
ge betragt auf dem Querschnitt um

Furniere: gemessert, meist um 0,6 mm
stark, vereinzelt auch geviertelt.

Rundholz: in den Erzeugeridndern ab
2,5 m aufwérts und meist um 0,5m

Gewicht — ungetrocknet (Rundholz) . . .

darrtrocken
Druckfestigkeit (lufttrocken)*)
Biegefestigkeit (lufttrocken))

*) Anndherungswerte aus wenigen Messungen.

Louro (wird auch fur Holzer anderer
Arten verwendet, siehe Anmerkungen).

in Vorbereitung

Cordia glabrata (friher irrtimlich der
Art C. trichotoma zugeordnet); Familie
der Boraginaceen.

Sudamerika (Bolivien: Beni,
Cruz; Brasilien: Mato Grosso).

Santa

2 bis 5 mm; sie verlaufen nur teilweise
parallel zu den Zuwachszonen.

Poren mittelgroB bis grob, an den
Grenzen der Zuwachszonen leicht zo-
niert und auf allen Schnittrichtungen
gut erkennbar. Markstrahlen nur als
hellere Spiegel von 2 bis 4 mm Breite
das Holzbild beeinflussend. Speicher-
zellen nicht wahrzunehmen.
Faserverlauf ohne Wechseldrehwuchs,
nur von der Stammform abhéngig.

Gesamtcharakter: MaBig poriges Holz
mit oft enger und regelméaBiger Farb-
streifung, das anderen farbstreifigen
Ho6lzern, wie z.B. NuBbaum, entspre-
chen kann.

Abweichungen: Kernholz mit stark un-
terschiedlicher Streifendichte, streifen-
losen Zonen oder groBen, fast schwar-
zen Partien, wie sie nach Verletzungen
am stehenden Stamm entstehen
kénnen.

Durchmesser, sehr selten starker als
0,7 m. Kein Export. :
Schnittholz: nur in Sonderfallen auf
Anforderung erhaltlich aus Stdmmen
meist geringer Qualitat.

ca. 1200kg/m®
ca. 0,84 g/cm?
ca. 60 N/mm?
125 N/mm?
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Oberflachenbehandlung

Verwendungsbereiche

Literatur

Das Louro preto von Cordia glabrataist
ein schweres Holz, das gewichtsmaBig
und in seinen Festigkeitseigenschaften
dem Wenge &dhnelt (siehe: Merkblatt
Wenge Nr. 35). Hervorzuheben ist die
besondere Zahigkeit, die bei Belastun-
gen zu einem langsamen und sehr lang-
splittrigen Bruch fihrt. Alle Bearbei-
tungsformen erfordern durch die hohe
Dichte einen hdheren Kraftaufwand. Bei
der Bearbeitung des trockenen Holzes
stumpfen, aufgrund feiner Kieseleinia-
gerungen, die Werkzeuge stérker.

Alle Holzverbindungen halten gut. Das
Holz ist gut zu messern, wobei die

Fir dekorative Zwecke ist, um glatte
und saubere Flachen zu erhalten, be-
sonders auf einen guten Schliff und ein
sorgfaltiges Entstauben des Holzes zu
achten.

Louro preto ist ein typisches Messer-
holz fur die Erzeugung hochwertiger
Sichtfurniere, die dem Palisander oder
dem NuBbaum entsprechen sollen. In
diesem Bereich ist es je nach Auspra-
gung des Farbstreifens fur Mobel, Ver-
tafelungen und Paneele in Wohnriu-
men oder fir GroBraume wie auch fir
die Innenausstatiung von Fahrzeugen
gut geeignet.

Eine Verwendung des Vollholzes ist in
den Erzeugeridndern moglich, wo es
aber auch nur fur gelegentliche Anferti-
gungen von Kleinmdébeln, gedrechsel-
ten oder geschnitzten Ziergegenstin-
den in Frage kommen kann.

Austauschhdlzer: Als Furnier flir NuB-
baum (=Juglans regia), Paldao (=Dra-
contomelum dao), Queensland ,,Wal-
nut* (=Endiandra palmerstoni),
Ovengkol (=Guibourtia ehie), Mutenye
(=Guibourtia arnoldiana) und Rio Pali-
sander (=Dalbergia nigra) sowie flr
andere dunkelstreifige Arten der Gat-
tung Cordia (siehe: Anmerkungen).

Anonymus: Maderas Colombianas.
Proexpo; Bogota/Kolumbien.
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Oberflachen der Furniere eine gleich-
maBige und feine Rauhigkeit erhalten,
dhnlich solchen von Teak.

Die Schwind- und QuellmaBe sind von
mittlerer GroBe, fihren aber aufgrund
ihrer Ungleichheit (tangential/radial)
bei schneller Trocknung zur Bildung
von Hirnrissen. Spezielle Erfahrungen
Uber die technische Trocknung von
Vollholz liegen noch nicht vor. Frische
Anschnitte sind leicht aromatisch, ver-
lieren aber ihren Geruch sehr schnell.
Die Widerstandsfahigkeit des Kernhol-
zes gegen Pilze und Insekten ist gut.

Louro preto kann nach den bisherigen
Erfahrungen mit Nitrolacken gut be-
handelt werden.

Anmerkungen: Cordia-Arten mit Hol-
zern ahnlicher Streifigkeit und Harte
sind das falschlich auch als ,,Mexiko
Palisander* bezeichnete mittelameri-
kanische Bocote oder Ziricote (=C.
dodecandra), das Canalete Kolumbiens
(=C. gerascanthus L.), das Salimuli aus
Indonesien (=C. subcordate) und das
Sandawa von Birma (=C. fragrantis-
sima).

Das hauptsachlich in Paraguay und Ar-
gentinien verbreitete Peterebi stammt
von C. trichotoma, es ist graubraun,
weniger hart und selten streifig (vgl.:
Botanische Bezeichnungen). — Die Be-
zeichnung Louro deutet ganz allge-
mein, wie auch die Bezeichnung Lau-
rel, auf ein aromatisches Holz hin und
wird daher flr zahlreiche — sonst aber
oft sehr verschieden aussehende — H!-
zer angewendet, wodurch haufig schon
in den Erzeugerldandern Verwechslun-
gen entstehen.
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Bisher erschienene Merkbléatter: 1 Sipo; 2 Sapelli; 3 Iroko; 4 Afzelia; 5 Red Lauan; Dark Red Meranti/-Seraya; 6 Kosipo; 7 Azobe (Bongossi); 8 Koto; 9 Western Red Cedar;
10 Redwood; 11 Oregon Pine (Douglasie); 12 Hemiock; 13 Brasilkiefer; 14 Pitch Pine; 15 Aningre; 16 Makore und Douka; 17 Abarco; 18 Amerikanisches Mahagoni; 19 Limba;
20 Celtis; 21 Afrormosia; 22 Danta (Kotibe); 23 Canarium (Aiele); 24 llomba; 25 Angelique (Basralocus); 26 Sitka; 27 Ramin; 28 Niangon; 29 Framire; 30 Kondroti; 31 WeiBes
Meranti; 32 Gelbes Meranti; 33 Merbau; 34 Mansonia; 35 Wenge; 36 Larchenhdlzer; 37 Yellow Cedar; 38 Cedro; 39 Khaya; 40 Tiama; 41 Dibetou; 42 Teak; 43 Agba (weiBes Tola);
44 Abura; 45 Movingui; 46 Bilinga; 47 Bintangor (Calophyllum); 48 Keruing; 49 Kapur; 50 Erlauterungen; 51 Ovengkol (Amazakoue); 52 Pinus Radiata; 53 Palisander (Jacaranda);
54 Bubinga {Kevazingo).

Angaben nach neuesten Erkenntnissen, jedoch unter AusschiuB jeglicher Haftung. — Abdrucke, Vervielfaltigungen
und sonstige Wiedergaben, auch in Ausziigen, nur mit Genehmigung des Vereins Deutscher Holzeinfuhrhéuser e.V.






