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Tiama

Botanische Bezeichnung: Entandrophragma angolense, Familie Meliaceae

Verbreitung: Weitverbreitet im tropischen Afrika von Guinea bis Kenia
und vom Suden Sudans bis Angola.

Weitere wichtige Handelsnamen:  Tiama (DE, Cl, FR, CF, NL), edinam (DE, GH), gedu nohor
(GB, NG), koupri, lokoa popo (Cl), abenbegne (GA), ipaki,
longo, mukumi (CD), mukuso, muyovou (UG), livuite (AO)

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: ENAN

Die Gattung Entandrophragma umfasst ca. zehn Arten von denen vier fir den internationalen Handel
relevant sind. Das vom Handelsvolumen kleinste Sortiment bildet Tiama. Die Beschaffung von Rein-
sortimenten ist schwierig, da regelmafig kleine Mengen von Sipo und/oder Sapelli beigemischt werden.
Daruber hinaus sind die Eigenschaften innerhalb dieser Art sehr variabel. Sowohl Dichte als auch Farbe
und Struktur des Holzes sind in der Regel stark standortabhangig. Dennoch ist Tiama im Einzelfall ein
sehr geschatztes Ausstattungsholz, da es je nach Qualitdt und Beschaffenheit dem echten Maha-
goni sehr ahnlich sein kann. Entandrophragma angolense unterliegt bisher nicht dem Artenschutz.

Farbe und Struktur: Der Splint ist breit und hell-rétlich bis grau. Das rotbraune Kernholz ist deutlich
abgesetzt und dunkelt unter Lichteinfluss braunlich nach. Die Poren sind mittelgro® und zerstreut,
Uberwiegend einzeln aber auch in kurzen radialen Gruppen angeordnet. Sie sind mit dunklen In-
haltsstoffen geflllt und konnen deutlich das Holzbild beeinflussen. Nur gelegentlich vorkommen-
de Harzkanale sind traumatischen Ursprungs. Die Zuwachszonen sind durch marginale Parenchym-
bander markiert, aber aufgrund des geringen Farbkontrasts z. T. nur schwer erkennbar. Durch
Wechseldrehwuchs werden auf den Radialflachen deutliche Glanzstreifen erzeugt.

Gesamtcharakter: Sehr dekoratives, rotbraunes Holz mit poriger Oberflache und leichtem Goldglanz.
Eigenschaften:

Gewicht frisch [kg/m?] =~ 800
Rohdichte lufttrocken (12-15 % u) [g/cm?] 0,54-0,66
Druckfestigkeit u,, ,.[N/mm?] 43-53

Biegefestigkeit u,, ,,[N/mm?] 77-85

Elastizitatsmodul (Biegung) u,, ,.[N/mm?] 8 800—11 200
Bruchschlagarbeit [kd/m?] 29-44
Harte (JANKA) L zur Faser u,, ,.[kN] ~472
Harte (BRINELL) L zur Faser u,, ,.[N/mm?] =23
Trocknungsschwindmal (frisch bis u,, ,.) radial [%] =25
tangential [%] =5
Differentielles Schwindmalf} [%/%] radial 0,14-0,19
tangential 0,20-0,31
pH-Wert 4.8
Natlrliche Dauerhaftigkeit (DIN EN 350) Klasse 3

Bearbeitbarkeit: Das mittelschwere Tiama lasst sich sowohl manuell als auch maschinell gut bear-
beiten. Aufgrund des heterogenen Faserverlaufes bei stark wechseldrehwichsigen Qualitaten kann es
wahrend Hobel- und Frasarbeiten zu Ausrissen kommen.



Trocknung: Die Trocknung erfolgt schnell, sollte allerdings bei starkem Wechseldrehwuchs und din-
nen Brettquerschnitten schonend und langsam erfolgen, um Verformungen zu vermeiden.

Nattirliche Dauerhaftigkeit: Die natlrliche Dauerhaftigkeit von Tiama ist nach EN 350 in die Klasse 3
(maRig dauerhaft) eingestuft. Aufgrund einer verzdgerten Wasseraufnahme ist das Holz auch im
Aulenbereich (ohne direkten Erdkontakt) einsetzbar.

Verwendung: Tiama kann sowohl im Innen- als auch im AuRenbau eingesetzt werden. Bevorzugt wird
es im Bootsbau fur hochwertige Sperrhdlzer und massiv als Mahagoni-Ersatz verwendet. Die dekora-
tiven Oberflachen werden aber auch fir Mébel, FuBbéden (Parkett, Dielen, etc.), Treppen, Wand- und
Deckenbekleidungen geschatzt. Darliber hinaus eignet sich Tiama auch fir konstruktive Zwecke.

Austausch: Je nach Qualitdt und Dichte dient Tiama als hervorragendes Austauschholz fur echtes
Mahagoni; aber auch fir Sipo, Sapelli, Khaya und Dibetou, die ebenfalls aus der Familie der Meliaceae
stammen.

Tiama (Entandrophragma angolense): Querschnitt (ca. 12x) und radiale Oberflache (nat. GroRRe)
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