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Agba, Tola

Botanische Bezeichnung: Gossweilerodendron balsamiferum®, Fabaceae-Caesalpinioideae
Verbreitung: Tropisches West- und Zentralafrika

Weitere wichtige Handelsnamen: 145 pranca (AGO,DE); n'tola (COD,COG); achi, egba, emongi
Kurzzeichen nach DIN EN 13556: (NGA); sir)edon (CMR); emolo (GAB); weilRes Tola (DE); ,Nigerian
cedar, African cedar” (GB).

* Wird in einigen Veroffentlichungen noch als Prioria balsamifera gefiihrt, nach derzeitigen Stand
der botanischen Nomenklatur jedoch ein Synonym zu Gossweilerodendron balsamiferum

GOBL

Agba gehdrte von etwa 1960 bis Ende der 1990er Jahre zu den wichtigen Nutz- und Exporthdlzern Westafrikas.
Ausschlaggebend waren die enormen Dimensionen der Stdmme — astfreie Schafte bis zu 30 m mit Durchmessern
bis zu 150 cm — und die gute Qualitdt des Holzes, die eine weitgehend problemfreie Verarbeitung ermdglichte.
Wichtigste Exporte waren zunachst Rund- und Schnittholz aus den mehr nérdlich gelegenen Landern wie zum
Beispiel Nigeria. Mit schwindenden Vorraten verlagerte sich die Holzproduktion zunehmend in stdlicher gelegene
Regionen, vornehmlich Gabun und die Region Kongo. Seit 1998 wird Agba auf der IUCN Red List (dort als Prioria
balsamifera gefihrt) als ,stark gefahrdet‘ (endangered) bezeichnet und die Exporte haben seither deutlich abge-
nommen, weitgehend auf Furniere und Sperrholz beschrankt. Das sehr ahnliche Holz einer zweiten, sehr viel
selteneren Art (Gossweilerodendron joveri) wird Partien von Agba gelegentlich beigemischt.

Farbe und Struktur: Kernholz gelblich braun bis blass rosabraun, am Licht leicht nachdunkelnd; nicht immer deut-
lich abgesetzt vom blass gelblichen Splint. Poren mittelgrof bis grob, gleichmanig zerstreut und vereinzelt mit dun-
kelbraunen Kernstoffen. Speicherzellen als feine Bander in unregelmafRigen Abstanden. Holzstrahlen fein und auch
als Spiegel das Holzbild kaum beeinflussend. Faserverlauf Uberwiegend gerade, gelegentlich auch mit Wechsel-
drehwuchs. Eine Besonderheit des Holzes sind die zahlreichen und kleinen, in Faserrichtung verlaufenden Harz-
kanale, die bei Harzaustritt an den Oberflachen als kleine dunkle Flecken erkennbar sind. Das frische wie auch
trockene Holz besitzt einen bei der Bearbeitung deutlichen zedernartigen Geruch, bei manchen Autoren auch als
Lpfefferartig beschrieben.

Gesamtcharakter: Hellfarbiges Holz mit auffallig gleichmafiger und leicht poriger Struktur.

Eigenschaften:

Rohdichte lufttrocken (12—-15 % u) [g/cm?] 0,48-0,55(-0,64)
Druckfestigkeit u,, ,. [N/mm?] 35-40-44
Biegefestigkeit u,, ,.[N/mm?] 62-74-88
Elastizitadtsmodul (Biegung) u,, . [N/mm?] 7 500-8 800-10 900
Zugfestigkeit u,, .. [N/mm?] 50-60-67
Bruchschlagarbeit [kd/m?] 27-36
Scherfestigkeit [N/mm?] 9,5-12,0
Harte (JANKA) L zur Faser u,, . [kN] 1,8-3,1
Harte (BRINELL) wie oben, [N/mm?] (berechnet) 13,0-17,0
TrocknungsschwindmaR (frisch bis u,, ) [%] radial 1,0-1,5
tangential 2,7-3,0
Differentielles Schwindmal} [%/%] radial 0,10-0,13
tangential 0,20-0,26
pH-Wert 4,2-47
Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen Pilzbefall (DIN EN 350) Klasse 2-3

Abweichungen: Extreme Harzansammlungen in Kernrissen und Taschen, die entsprechend den Trocknungs-
bedingungen hart bis zahfliissig sein kdnnen.



Bearbeitbarkeit: Die Bearbeitung des mafig schweren Holzes ist mit allen Werkzeugen bei nur geringem Kraft-
aufwand sauber und werkzeugschonend durchfihrbar. Wechseldrehwuchs und gelegentliche Harztaschen kénnen
die maschinelle Bearbeitung erschweren. Nachteilig ist auch das im inneren Kernholz haufiger vorkommende kurz-
briichige Holz (,brittle heart®), das vor allem bei Stammen gréfRerer Dimensionen auftritt. Das Holz ist gut zu ver-
kleben, zu schrauben und zu nageln. Starker Harzfluss kann beim Schalen zu Schwierigkeiten fiihren. Erfahrungs-
gemal kann das durch eine kurzzeitig erhdhte Dampftemperatur vermieden oder zumindest vermindert werden.

Trocknung: Die Freiluft- und technische Trocknung von Agba hangt von einer Reihe von Faktoren ab: der
Geschwindigkeit, mit der es nach dem Fallen und Transport verarbeitet wird, dem Trocknungsprogramm und, wenn
luftgetrocknet, dem Standort. Das maRig schwindende Holz trocknet im Allgemeinen ziemlich schnell mit nur leich-
ter Tendenz zu Verziehen und Rissbildung. Bei Schnittholz ist es wichtig, die Bretter unmittelbar nach dem Ein-
schnitt auf Latten zu stapeln, um ein Verkleben (Harz!) der einzelnen Bretter zu verhindern.

Natiirliche Dauerhaftigkeit: Die Dauerhaftigkeit gegen holzzerstérende Pilze variiert von dauerhaft bis mafig dau-
erhaft; gegen Insektenbefall, insbesondere Termiten ist das Holz sehr anféllig. Die Verwendung im Auf3enbau fur
nicht tragende Bauteile ohne Erdkontakt ist moglich.

Oberflaichenbehandlung: Agba ist ein guter Anstrichtrager und kann mit allen fir Au3en- und Innenausbau
ublichen transparenten und deckenden Mitteln behandelt werden. Bei der Verwendung von Polyester-Préparaten
sollte mit einem Lésungsmittel vorgearbeitet werden, damit der Abbindevorgang nicht durch das im Holz vorhan-
dene Harz gestort wird. Auf bewitterten Flachen sind Lasuren vorzuziehen.

Verwendung: Agba ist ein Gebrauchsholz, das durchschnittliche Festigkeitseigenschaften, ein gutes bis mittleres
Stehvermdgen, gute Bearbeitbarkeit und mittlere Dauerhaftigkeit gegen Pilzbefall bietet. Entsprechend vielseitig
waren fruher die Einsatzmdglichkeiten sowohl im Auf3enbau als auch fur die Innenausstattung. Schnittholz wird
heute noch fir den Mébelbau, Ful3bdden, Bauteilen fur Gitarren verarbeitet, vornehmlich in England und Portugal,
aber auch in China. Auf dem deutschen Markt findet man meist nur kleine Zuschnitte fur Drechselarbeiten und
Sperrholzer fir den Bootsbau, Paneele, Tlrblatter und Bliromdbel.

Anmerkung: Das gelegentlich beigemischte Holz von Gossweilerodendron joveri (,Odouma®) ist grobporiger und
etwas dunkler, die technischen Werte und Anwendungen unterscheiden sich aber nicht wesentlich von Agba/Tola.
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Agba (Gossweilerodendron balsamiferum): Querschnitt (ca. 10x), tangentiale und rad che (natirliche

Grofe)
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