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Lenga

Botanische Bezeichnung: Nothofagus pumilio, Familie Nothofagaceae
(vormals Fagaceae)

Verbreitung: Sudliches Sidamerika, im Stiden von Argentinien und
Chile, besonders in Patagonien und Feuerland

Weitere wichtige Handelsnamen: Roble, roble blanco, roble magallanico (AR, CL), Chilean
,beech (GB, US), Scheinbuche, Sudbuche (DE)

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: NOPM

Die Gattung Nothofagus zahlt etwa 40 Arten, zu denen neben Lenga auch die Handelshoélzer Rauli
(Nothofagus alpina) und Coigue (N. dombeyi) gehdren. Das Verbreitungsgebiet von Lenga liegt in den
Naturwaldern der kihl temperierten Bergregionen Chiles und Argentiniens, die z. T. erschwerte Ein-
schlagsbedingungen aufweisen. Daher sind die derzeitigen Exportmengen gering einzuschatzen.
Insgesamt ist der Handel der Laubhdlzer aus den Naturwaldern Chiles ricklaufig. Weniger als 4 %
(2003) des im Land anfallenden Sageholzes entfallen auf die einheimischen Laubhdlzer. Lenga bildet als
Austauschholz flr Kirschbaum eine gewisse Ausnahme. Deutschland importiert Lenga als fertige
Furniere und Leimplatten fir Mébel. Die guten Be- und Verarbeitungseigenschaften machen es zu
einem attraktiven Ausstattungsholz fiir den Innenbereich.

Farbe und Struktur des Holzes: Der Splint ist etwa 4 bis 5 cm breit und hellgrau bis blass braunlich.
Das Kernholz ist ein wenig dunkler und rosagrau bis hell rosabraun. Der Farbunterschied zwischen
Splint und Kern nimmt mit zunehmender Vergilbung des Splintholzes ab. Die Zuwachszonen werden
durch ein schmales dunkleres Spatholz begrenzt, wodurch sich auf den tangentialen Flachen eine
schdne Fladerung und auf den radialen Flachen eine feine Streifung ergibt. Die Poren und Holzstrahlen
sind so fein, dass sie das Holzbild nicht beeinflussen. Der Faserverlauf ist leicht unregelmafig bis wellig.

Gesamtcharakter: Hellrosafarbenes, matt glanzendes und auffallig homogenes Holz mit deutlicher
Zuwachsstruktur.

Eigenschaften:

Gewicht frisch [kg/m?] k.A.
Rohdichte lufttrocken (12—15 % u) [g/cm?] 0,54—0,59
Druckfestigkeit u,, ,.[N/mm?] 44—48
Biegefestigkeit u,, ,.[N/mm?] 85—93
Elastizitatsmodul (Biegung) u,, .. [N/mm?] 9 520—10 480
Bruchschlagarbeit [kJ/m?] 46—52
Harte (JANKA) L zur Faser u,, . [kN] 39

Harte (BRINELL) L zur Faser u,, ,.[N/mm?] 14—18

Trocknungsschwindmal (frisch bis u,, ..) radial [%] 3,644
tangential [%] 6,5—7,3

Differentielles Schwindmal} [%/%] radial 0,18—0,20
tangential 0,31—0,33

pH-Wert k.A.

Naturliche Dauerhaftigkeit (DIN EN 350) Klasse 5




Bearbeitbarkeit: Die homogene Struktur des Holzes ermdglicht eine leichte und saubere Be- und
Verarbeitung. Es lasst sich gut frasen, hobeln, drechseln, bohren, schnitzen und auch zu Furnieren
messern. Allein auf den Hirnflachen kann es zu wolligen Ausrissen kommen und Wuchsspannungen
kénnen beim Auftrennen zu Verformungen fuhren. Verklebungen bereiten keine Probleme, Schrauben
und Nagel halten gut. Die homogene und feine Struktur der bearbeiteten Flachen ermdglicht eine viel-
faltige farbgebende sowie hochglanzende Oberflachenbehandlung.

Trocknung: Die relativ hohen Trocknungsschwindmale kdnnen bei der technischen Trocknung von
Lenga ausgepragte Verformungen und auch starke Rissbildungen verursachen. Die Trocknung sollte
daher sehr schonend durchgefiihrt werden.

Naturliche Dauerhaftigkeit: Im Erdkontakt verbaut ist Lenga als nicht dauerhaft (Klasse 5 nach DIN
EN 350) einzustufen und damit fr die Verwendung im Auf3enbereich nicht geeignet.

Verwendung: Die geringe natirliche Dauerhaftigkeit des Holzes in Verbindung mit einer schweren
Trankbarkeit begrenzt dessen Verwendung auf den Innenbereich. Aufgrund der guten Bearbeitbarkeit
ist die Innenverwendung, insbesondere als Leimholzplatten fir den Mébelbau, sehr vielfaltig mdglich,
wenn keine hohen Anforderungen an die Festigkeit gestellt werden.

Anmerkungen: In Verbindung mit Wasser verursachen Eisenmetalle graubraune Verfarbungen.
Austausch: Dem Holzbild nach fir hellen Birnbaum, Birke, Erle, Coigue, helles Rauli.
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