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Gelbes Meranti
Botanische Bezeichnungen: Shorea acuminatissima, S. balanocarpoides, S. faguetiana, S.
gibbosa, S. hopeifolia, S. longisperma, S. multiflora, S. polyand-
ra, S. resina-nigra, S. xanthophylla, und andere Arten der Unter-
gattung Richetia, Gattung Shorea, Familie Dipterocarpaceae
Verbreitung: Malaysia (Halbinsel, Sabah, Sarawak); auf’erdem im sudlichen

Thailand und den Philippinen (nur eine Art).

Weitere Lokal- und Handelsnamen: yellow meranti, meranti damar hitam (MY); yellow seraya (MY-Sab);
lun kuning (MY-Swk); yellow lauan, kalunti, manggasinoro, lun (PH); kalo (TH).

Kurzzeichen DIN EN 13556: SHYM

Das Gelbe Meranti besteht, wie das Rote und das WeilRe Meranti, aus mehreren botanisch nahe
verwandten Arten der Gattung Shorea. Die Holzer dieser Farbgruppe unterscheiden sich vom Roten
Meranti vor allem durch die hell gelbliche Farbe, von dem Weilken Meranti dagegen durch andere
Verarbeitungseigenschaften und Verwendungsmdglichkeiten, wie sie in den Merkblattern Nr. 5 (Rote
Meranti, Rotes Seraya, Rotes Lauan, Rotes Balau) und Nr. 31 (WeilRes Meranti) beschrieben sind. Das
Gelbe Meranti ist von den genannten Gruppen das bisher weniger bekannte Holz, kann aber importiert
werden, da es im europaischen Klima als Vollholz bessere Einsatzmoglichkeiten hat als in den tropischen
Erzeugerlandern.

Farbe und Struktur: Splint gelblich grau bis gelblich weil3 und 4 bis 7 cm breit. Kernholz gleichma-
Rig gelb, am Licht langsam gelblich braun nachdunkelnd und sich nur schwach vom Splint un-
terscheidend, den nachgedunkelten Holzern des Weillen Meranti farblich ahnlich. Poren mittelgrol3 bis
grob, leicht radialgeordnet oder gleichmafig zerstreut. Holzstrahlen fein, nur als Spiegel deutlich erkenn-
bar. Speicherzellen selten und dann nur auf glatten Querschnitten als helle Bandstlicke noch wahrzu-
nehmen. Harzkanale (vertikal), im Durchmesser deutlich kleiner als die Poren, in tangentialer Bandern in
unregelmafigen Abstdnden; durch weile Harzanfullungen auf Langsflachen als helle Fladern oder
sehr feine Linien noch erkennbar. Faserverlauf sehr gleichmaRig, meist mit leichtem Wechseldreh-
wuchs; Neigung zu Kurzbrichigkeit (brittle heart) im innersten Kernholz geringer als bei anderen
hellen Meranti-Holzern. Das trockene Holz ist ohne spezifischen Geruch.

Gesamtcharakter: Auffallig gleichmafig strukturiertes Holz mit einer relativ geschlossenen Oberflache;
von gleichmafRig heller Farbung, den nachgedunkelten Holzern des WeilRen Meranti, Weilen Seraya und
Weilken Lauan sehr ahnlich.

Eigenschaften:

Rohdichte lufttrocken (12-15% u) [g/cm?] 0,54—0,57—0,66
Druckfestigkeit u,, . [N/mm?] 40—51
Biegefestigkeit u,, . [N/mm?] 68—81—102
Scherfestigkeit u,, . [N/mm?] 8—11
Elastizitatsmodul (Biegung) u,, ., [N/mm?] 10 260—12 650—14 100
Bruchschlagarbeit [kd/m?] keine Angaben
Harte (JANKA) L zur Faser u,, . [KN] 2,5—3,1—4,0
Harte (BRINELL) wie oben, [N/mm?] (berechnet) 14—17—20
Trocknungsschwindmal (frisch bis u,, ,.) [%] radial 0,9—1,2

tangential 3,1—3,8
Differentielles Schwindmal} [%/%]** radial ,

) keine Angaben

tangential

pH-Wert keine Angaben

Resistenz des Kernholzes gegen Pilzbefall (DIN EN 350)* Klasse (3)—4




Bearbeitbarkeit: MaRig schweres Holz, dessen Festigkeitseigenschaften mit nur geringem Ab-
stand unter denen von WeilRem Meranti liegen. Das Sagen des frischen Rundholzes wie auch des
trockenen Schnittholzes und auch jede weitere spanabhebende Bearbeitung sind leicht und sauber
durchfihrbar. Aufgrund der gleichmafigen Struktur, der mafRigen Harte und der guten Stammform ist
das Holz gut schal- und messerbar. Holzverbindungen jeder Art, wie auch Dubel, Nagel und
Schrauben halten gut. Fir das Verleimen sind wegen des sauren Charakters nichtalkalische Leime
zu verwenden, da sonst mit Fleckenbildungen zu rechnen ist.

Trocknung: Holz mit einem noch befriedigenden Stehvermdgen. Unter Freiluftbedingungen trocknet
das Holz langsam mit einer leichten Neigung zu Schiisseln und Krimmung Uber die Langsachse. Die
technische Trocknung ist ohne besondere Schwierigkeiten durchfihrbar, in Malaysia werden die Pro-
grammfolgen F und J empfohlen (Handbook of Hardwoods).

Naturliche Dauerhaftigkeit: Die Resistenz gegen Holz zerstérende Pilze und Insekten von Gelbem
Meranti reicht von maRig dauerhaft bis wenig dauerhaft, in Abhangigkeit von der botanischen Art. Fir
Aulenanwendungen wird das Holz nicht empfohlen; zudem ist es schlecht impragnierbar. Nach dem
Fallen ist das frische Holz wurmanfallig, darum sind zur Vermeidung von Verlusten ein schneller
Transport, eine prophylaktische Schutzbehandlung und eine baldige Aufarbeitung des Holzes erfor-
derlich.

Verwendung: Aufgrund der guten Verarbeitungseigenschaften, der noch ausreichenden Witterungs-
festigkeit und der gleichmaRig hellen Farbung ist Gelbes Meranti vielseitig einsetzbar, Uberwiegend fur
die Erzeugung von geschalten, und gemesserten Furnieren. Eine gute Eignung besteht fur die Her-
stellung von Sperrholz fur Schalungsplatten, Waggons und Container. Zeitweise wurden aus dem Holz
auch laminierte Fensterkanteln gefertigt und international vermarktet. In den Ursprungslandern wird
Gelbes Meranti auch fir leichte Konstruktionen, Fensterladen, Dachunterschlage, Futter, Bekleidungen,
Wand- und Deckenverkleidungen, aufierdem fur Mobelteile wie Schubkastenseiten sowie Anleimer ver-
arbeitet.

Austauschholzer: Als Vollholz fir Limba, Framiré, Weiles Meranti und Nadelholzer entsprechen-der
Festigkeitseigenschaften; als Furnier zur Sperrholz-Erzeugung, fur Limba, Weiles Meranti, Weildes
Seraya und Okoumé.
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