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A

Abholzig: Deutliche Verringerung des
Stammdurchmessers bei schon gerin-
ger Stammlédnge; es ergeben sich da-
durch konische Stammformen, die ei-
nen gréBeren Verschnitt zur Folge ha-
ben.

AuBenbau: Bereiche, in denen Bauteile
den Witterungseinfilissen, wie Regen,
Sonne u. a. ausgesetzt sind, wie z. B.
bei Fassaden (siehe: Witterungsfestig-
keit).

Ausbleichen: Verblassen der natir-
lichen Farbung beim trockenen Kern-
holz durch starke Belichtung: hierbei
kann es auch zu einer Farbanderung
kommen, wie z. B. bei Mansonia (Nr.
34).

Austauschholzer: Holzarten, die fiir ei-
nen oder auch mehrere Verwendungs-
zwecke — nach Aussehen oder techni-
schen Eigenschaften — statt schon be-
kannter Arten einsetzbar sind, wie z. B.
Dark Red Meranti statt Sipo.

Biegefestigkeit: Zum Bruch eines Sta-
bes flihrende Beanspruchung (N/mm?)
auf Biegung. Die in der Merkblattreihe
angegebenen Biegefestigkeiten stellen
Mittelwerte dar, die an fehlerfreien, in
Faserrichtung orientierten Staben bei
etwa 12% Holzfeuchtigkeitsgehalt er-
mittelt wurden. Friher wurde hierflr
die Bezeichnung kp/cm? verwendet (1
N/mm? = 10 kp/cm?).

Bléaue: Eine durch bestimmte Pilzarten
verursachte graue bis schwarz-blaue
Verfarbung. Sie kann im feuchten
Splint jeder Holzart beziehungsweise in
nicht verkernenden Hélzern entstehen;
sie fuhrt aber zu keiner Minderung der
Festigkeitseigenschaften (siehe: Reak-
tionsverfarbungen).

Blume: Durch unterschiedliche Farbzo-
nen oder Strukturen, wie z. B. Porenrin-
ge, hervorgerufene ,,Bilder auf tan-
gentialen Flachen.

In den folgenden Erlduterungen sollen in Kurzform die in den Merkbléattern verwendeten Begriffe und Bezeichnungen er-
klért werden. Hiermit wird beabsichtigt, bei dem sehr unterschiedlichen Leserkreis ein méglichst weitgehendes Verstehen
der Texte dieser Merkblattreihe sowie eine Vereinheitlichung der Begriffe und Bezeichnungen zu erreichen.

Blutringe: — Gummiadern

Botanische Bezeichnungen: Sie sind
zur moglichst klaren Kenntlichma-
chung einer Holzart erforderlich und
bestehen flr eine botanische Art aus ei-
nem zweiteiligen Namen, wie z. B. Ent-
androphragma utile fir Sipo. Hierbei
bezeichnet das erste Wort (Entan-
drophragma) die botanische Gattung
und das zweite Wort (utile) die Art in-
nerhalb der genannten (ibergeordneten
Gattung. — Eine Zugehdorigkeit zur glei-
chen Gattung 4Bt &hnliche Eigenschaf-
ten erwarten, wie z. B. zwischen Sapelli
und Sipo, die beide der gleichen Gat-
tung Entandrophragma angehoéren. —
Nahe verwandte Gattungen werden zu
einer botanischen Familie zusammen-
gefaBt; die Zugehorigkeit zu ihr kann
ebenfalls auf dhnliche Eigenschaften
hinweisen, wie z.B. bei Amerikani-
schem Mahagoni und bei Khaya Maha-
goni, die, wie alle Mahagoni-Hélzer, der
Familie der Meliaceen angehoren.
Brettwurzein: Rippenartige Wurzelan-
laufe bis 3 m Héhe, wie z. B. bei Nian-
gon (Nr. 28).

Brittle-heart: Englische Bezeichnung
fur briichiges Kernholz, eine im inneren
Stammbereich liegende Zone kurzbri-
chigen Holzes, auf Querschnitten hau-
fig durch eine ausbrechende Oberfla-
che erkennbar. Diese Kurzbriichigkeit
kann besonders in starken Stdmmen
leichter bis méBig schwerer tropischer
Holzarten auftreten und die Verwend-
barkeit derartiger Kernholzteile wesent-
lich einschranken.

D

Darrgewicht: Gewicht bzw. Masse des
Holzes im absolut trockenen Zustand
(Feuchtigkeitsgehalt 0%). In der Praxis
wird héaufig auch die Rohdichte des
Holzes (= Masse bezogen auf Volu-
men) als Gewicht oder spezifisches Ge-

wicht bezeichnet; Angabe in kg/m®

oder g/cm?,
DIN 4076/1: Im Jahre 1985 zuletzt aufge-
stelites Formblatt fir ,,Benennungen

und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet*.
Es enthélt 257 einheimische und aus-
landische Nadel- und Laubhdlzer mit
den zu verwendenden Namen, der Ver-
breitung und Dichte (g/cm?).
Drehwuchs: Schraubenformiger statt
mit der Stammachse gleichlaufender
Faserverlauf, der das Stehvermdgen
beeintrachtigt; nicht zu verwechseln
mit Wechseldrehwuchs (siehe: Wech-
seldrehwuchs).

Druckfestigkeit: Zum Bruch fihrende
Druckbeanspruchung (N/mm?) des Hol-
zes auf die Hirnflachen. Die in der
Merkblattreihe angegebenen Druckfe-
stigkeiten stellen Mittelwerte dar, die
an fehlerfreien Proben bei etwa 12%
Holzfeuchtigkeitsgehalt bestimmt wur-
den. (siehe: Biegefestigkeit).

E

Einlauf: Bei bestimmten Arten, beson-
ders an den Enden von saftfrischen
Stammen, entstehende Farbanderun-
gen. Sie werden durch Luftzutritt an
noch lebenden Zellbereichen hervorge-
rufen, verursachen aber keine Minde-
rung der Festigkeitseigenschaften und
kénnen mit Pilzbefall verwechselt wer-
den.

Entspannen: Abbau der wahrend einer
— klnstlichen Trocknung auftretenden
Trocknungsspannungen durch ein un-
mittelbar an die Trocknung anschlie-
Bendes Lagern in einem Klima, das mit
dem gewiinschten Holzfeuchtigkeits-
gehalt im Gleichgewicht steht.

F

Farbe: Haufig im Kernhoiz besonders
ausgeprigt; sie kann sich durch unter-
schiedliche Feuchte, Alter und Belich-
tung &ndern. Da sie auBerdem inner-
halb der gleichen Art von unterschied-
licher Auspragung sein kann, sind An-
gaben zur Farbe nur mit Vorbehalt
maoglich (siehe: Ausbleichen, Einlauf,
Farbstreifen, Fladern, Splint).
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Farbstreifen: Unterschiedliche Farbun-
gen im Kernholz, die durch eine auf
dem Querschnitt sich wiederholende,
meist ringférmige Farbabstufung verur-
sacht wird; wahrend auf radialen
Langsschnitten Farbstreifen entstehen,
bilden sich beim Tangentialschnitt
Farbfladern, wie z. B. bei Zebrano (sie-
he: Zeichnung, Glanzstreifen, Spat-
holz).

Fladern: Ein meist kegelartiges oder
ovales Bild, das durch Farb- oder Struk-
turunterschiede beim ,flachen” An-
schnitt (tangential) hervorgerufen wird,
bei den meisten Nadelhélzern und allen
ringporigen Holzern durch den Unter-
schied von Friih- und Spétholz, bei an-
deren Laubholzern durch den Wechsel
von Faserzellen und Speicherzellen,
wie z. B. bei Wenge oder durch einen
farblichen Wechsel bei Zebrano (siehe:
Blume, Farbstreifen, Friihholz).
Friihholz: Die meist hellere und weiche-
re Schicht, die zu Beginn einer Wachs-
tumsperiode entsteht und meistens bei
Nadelhélzern besonders deutlich aus-
gebildet ist (siehe: Blume, Fladern und
Spétholz).

G

Glanzstreifen: Sie entstehen durch die
beim Wechseldrehwuchs verursachte
streifige Reflexion des Lichtes auf den
Radialflachen. Bei verdndertem Stand-
punkt des Betrachters oder des Lichtes
wechselt auch das Streifenbild, wie
z. B. bei Sapelli, da dieses nicht auf
Farbunterschieden beruht (siehe: Farb-
streifen und Wechseldrehwuchs).
Gewichtsgruppen: Die sich hauptsach-
lich aus der Artenvielfalt ergebende
weite Gewichtsspanne wird meist in
vier Gruppen aufgeteilt:

Leichte Hblzer = r, niedriger ais 0,4
g/lem?;

méBig leichte H. = r, bis 0,55 g/cm?;
méaBig schwere H. = r, bis 0,7 g/cm?®;
schwere H. = r, héher als 0,7 g/cmd.
Die weitaus meisten Holzarten gehoren
den beiden mittleren Gruppen an.
Gummiadern: Mit meist dunklen Kern-
stoffen angefiillte Zellreihen oder feine
Spalten, die sich aufféllig abzeichnen
und bei bestimmten Hélzern héaufiger
vorkommen kdénnen, wie z. B. bei Kir-
sche, Zebrano und Dibetou. Sie sind
auf dem Querschnitt meist als 1 mm
breite Ringe (Blutringe) oder Bégen er-
kennbar, die auf dem Langsschnitt als
Adern oder Fladern erscheinen.

H

Harzflecken: Durch Harze oder harzar-
tige Ausscheidungen verursachte,
meist braune und oft langer klebrig
bleibende Flecken, die auch nach einer
Oberflachenbehandlung bei bestimm-
ten Laub- und Nadelhélzern auftreten
kénnen, wie z. B. bei Keruing (Nr. 48)
(siehe: Harzkanale).

Harzkandle: Roéhrenartige, mit Harz

oder harzéhnlichen Substanzen ange-
fiilite Hohlrdume, die meist in Faser-
richtung verlaufen. Aufgrund ihrer ge-
ringen Durchmesser werden sie erst
durch austretende Harztropfen, Flek-
ken oder durch eine stark abweichende
Harzfarbung erkennbar. Sie kénnen in
Nadel- und Laubhdlzern vorkommen,
bei letzteren im Querschnitt auch zu
Ringen geordnet, wie bei z. B. Meranti
(Nr. 5).

Holzbild: Alle Farb- und Strukturmerk-
male, die zusammen das Aussehen ei-
ner Holzart ergeben.

Holzstrahlen (= Markstrahlen) Quer
zur Faser verlaufende und auf die Mar-
krohre gerichtete Bénder aus Speicher-
zellen. Sie erscheinen auf Querschnit-
ten als feine, oft nur mit der Lupe er-
kennbare Linien (,,Strahlen) und auf
dem Radialschnitt als ,,Spiegel”, teils
so breit, daB sie das Holzbild, wie bei
den Eichen, wesentlich beeinflussen
(siehe: Schnittrichtungen, Stockwerk-
bau).

Inhaltsstoffe: — Kernstoffpartikel
Innenausbau: Bauteile, die in Geb&du-
den nur dem Raumklima ausgesetzt
verwendet werden, wo die Holzfeuchte
unter der flr eine Pilzentwicklung not-
wendigen Hohe liegt (siehe: AuBen-
bau).

K

Kalkflecken: Meist graue oder fast wei-
Be Flecken, die im Kernholz durch Zel-
len mit hellfarbigen, meist nicht-mine-
ralischen Inhalten entstehen, wie z. B.
in Afrormosia (Nr. 21), und bei Furnier-
hdlzern als Fehler gelten.

Kern(-holz): Der vom Splintholz ring-
férmig umgebene und sich durch eine
oft dunklere Farbung abhebende inne-
re Teil des Stammes. Das Kernholz ist
stets widerstandsfahiger gegen Pilzbe-
fall als das Splintholz (siehe: Witte-
rungsfestigkeit).

Kernstoffpartikel: (= Inhaltsstoffe) In
den Zellen des Kernholzes, besonders
in den Poren vorkommende Substan-
zen; sie sind z.B. dunkelfarbig in
Khaya, hellfarbig in Azobe oder hell-
und dunkelfarbig in Merbau. Sie sind
weich und stumpfen keine Werkzeuge
(siehe: Mineralische Einlagerungen).
Kieseleinlagerungen: —  Minerali-
schen Einlagerungen.

Kiinstliche Trocknung: (= Technische
Trocknung). Im Gegensatz zur Freiluft-
trocknung verldauft die kinstliche
Trocknung, auch technische Trock-
nung genannt, unter kiinstlichen Klima-
bedingungen, meist in Kammern oder
Durchlaufkanélen. Durch entsprechen-
de Steuerung oder Regelung des Kli-
mas kdénnen wesentlich niedrigere End-
feuchtigkeiten und kirzere Trock-
nungszeiten erreicht werden als bei der
Freilufttrocknung. Haufig — insbeson-

dere bei stark dimensioniertem Schnitt-
holz — erfolgt Vortrocknung im Freien
und anschlieBend kiinstliche Trock-
nung (siehe: Entspannen).
Kurzbriichigkeit: — brittle-heart.

Markflecken: Rosabraune und sehr un-
terschiedlich groBe Flecken, die nach
einem Befall von Minierfliegen in der
rindennahen Wachstumsschicht ent-
stehen; im Querschnitt meist nierenfor-
mig und bis 2 cm breit, im Langsschnitt
bis 10 cm lang.

Maserholz: Vom normalen Wuchs
durch Faserwirbel abweichende Struk-
turen; sie ergeben beim tangentialen
Einschnitt oder durch Schélen uber-
wiegend rundliche Formen, wie z. B.
bei Rister. Maserholz kann in Knollen
oder auch in Stdmmen vorkommen.
Massivholz: — Vollholz.

Mineralische Einlagerungen: Meist
nur mit dem Mikroskop erkennbare
Teilchen, die haufig aus Kiesel (SiO,)
oder Karbonaten bestehen. Sie sind fir
bestimmte Arten charakteristisch, wie
z. B. fiir Kosipo, und kénnen bei der Be-
arbeitung des trockenen Holzes die
Werkzeuge starker stumpfen. — Verein-
zelt konnen auch grobe, steinartige
Einlagerungen vorkommen und Werk-
zeuge erheblich beschédigen, wie z. B.
bei Iroko (siehe: Kalkflecken, Kernstoff-
partikel).

N

Natiirliche Verbreitung: — Karte S. 4.

P

Poren: Durch GefdBzellen gebildete fei-
ne Roéhren, die im Querschnitt runde
oder ovale Offnungen und auf Léngs-
schnittflichen rillenartige Vertiefungen
bilden. Bei grobporigen Holzern sind
die einzelnen Poren mit bloBem Auge
erkennbar, wie z. B. bei Wenge; bei mit-
telgroBen Poren ist nur das Vorhanden-
sein der Poren, aber nicht die einzelne
unterscheidbar, wie z. B. bei Makoré;
bei feinporigen Hdlzern, wie z. B. bei
Mansonia (Nr. 34) sind Poren nur noch
mit der Lupe auf glatten Querschnitten
sichtbar; Nadelholzer sind porenlos.
Pyramiden(-Struktur): Sie entstehen
aus tangentialen Anschnitten sich ga-
belnder Stdmme gleicher Starke; die
wirbelige Zellstruktur an ihrer Nahtstel-
le ergibt besonders dekorative Struk-
turbilder bei Khaya- und Amerikani-
schem Mahagoni.

Q

Quellung: Die VergroBerung der drei
Abmessungen und damit auch des Vo-
lumens durch Feuchtigkeitsaufnahme.
Quellung ist nur unterhalb Fasersatti-




gung, also unterhalb etwa 28 bis 36%
Holzfeuchtigkeit, mdglich. Entspre-
chend dazu tritt bei Feuchtigkeitsab-
nahme — Schwindung des Holzes auf.
Quellung und Schwindung wiederho-
len sich jeweils bei erneuter Befeuch-
tung beziehungsweise Trocknung (sie-
he: Stehvermdgen).

R

Reaktionsverfiarbung: Durch die Ver-
bindung bestimmter Gase bzw. Abgase
(meist Ammoniak) oder Metalle (meist
Eisen) mit chemisch sauren Kernhol-
zern verursachte Verfarbungen; Was-
ser bzw. eine sehr hohe Holzfeuchte ist
far Nicht-Gase als ,,Ubertrager" erfor-
derlich; die Metalle werden hierbei hdu-
fig korrodiert, wie z. B. bei Eiche und
Western Red Cedar (Nr. 9).

Resistenz: — Witterungsfestigkeit.
Riegelwuchs: Eine wellenférmige Ver-
formung aller axial gerichteten Zell-
strdnge quer zur Faserrichtung, die bei
allen Hoélzern vorkommen kann, haufig
bei Ahorn und NuBbaum. Das dabei
entstehende Lichtspiel wechselt mit
verdndertem Lichteinfall die als Hell-
Dunkelzonierung entstehenden Riegel.
Riftschnitt: Radialer Einschnitt, bei
dem die Zuwachszonen moglichst
rechtwinklig (aufrecht) zur Brettbreite
liegen, auch Einschnitt ,,mit stehenden
Jahresringen' genannt. Durch Rift-
schnitt [aBt sich das Stehvermdgen des
Holzes verbessern und das — Verzie-
hen von Holzquerschnitten vermeiden
(siehe: Schnittrichtungen).
Ringporigkeit: Im Querschnitt peri-
odisch wiederkehrende Ringe aus eng-
liegenden gréBeren Poren (Friihholz),
die mit Ringen aus kleineren und weni-
ger zahlreichen Poren abwechsein
(Spatholz). Ringporige Holzer ergeben
im radialen Anschnitt Poren-Streifer
und tangential Poren-Fladern (siehe:
Blume, Fladern, Friihholz, Spétholz,
Streifer, Zerstreutporigkeit).

S

Schnittrichtungen: Der besondere Auf-
bau des Holzes macht die Unterschei-
dung von drei Schnittrichtungen erfor-
.derlich: der Querschnitt, auch Hirn-
schnitt genannt, der Flader- oder Tan-
gentialschnitt und der Spiegel- oder
Radialschnitt, der auch als — Rift-
schnitt oder Quartier bezeichnet wird
(siehe: Fladern, Holzstrahlen, Schwin-
dung).

Schwindung: Verkleinerung der Ab-
messungen und damit auch des Volu-
mens von Holz infolge einer Feuchtig-
keitsabnahme. Schwindung ist ebenso
wie der umgekehrte Vorgang, die —
Quellung, nur unterhalb der Fasersatti-
gung mdglich. Hierbei sind die Abmes-
sungsanderungen in Richtung der Zu-
wachszonen (= tangential) stets groBer
als in Richtung der Holzstrahlen (= ra-
dial) (siehe: Riftschnitt).

Si0,: — Mineralische Einlagerungen.
Spannriickig: Wulsartige Verstarkun-
gen in Richtung der Stammachse; sie
sind haufig an Stammenden zu beob-
achten, wo sie aus Wurzelanlaufen ent-
standen (siehe: Brettwurzeln).
Spéatholz: Auf das Frihholz folgende,
bei Laubhoblzern meist porenarmere
und bei Nadelhélzern besonders dunk-
le und harte Zonen; sie bilden den Ab-
schluB einer Zuwachszone (siehe:
Frihholz). .

Speicherzelien: Uberwiegend dinn-
wandige und kurze, in Faserrichtung
verlaufende Zellen, die, in groBer Zahl
vorkommend, das Holzbild durch eine
von den Fasern abweichende Farbung
stark beeinflussen kdnnen, wie z.B.
bei Wenge. Das Vorkommen und die
Art der Anordnung auf dem Quer-
schnitt sind ein gutes Bestimmungs-
merkmal (siehe: Fladern, Holzstrahlen,
Streifer).

Spiegel: — Holzstrahlen.

Splint(-holz): Die Stdmme aller Bdume
enthalten Splintholz. Der Anteil ist von
der Art, dem Alter und den Wachstums-
bedingungen abhdngig. Bei den mei-
sten Arten ist es ein etwa 3 bis 5 cm
breiter Mantel heilfarbigen Holzes, der
das Kernholz einschlieBt. Er ist vor al-
lem im Feuchtzustand empfindlich fir
Pilz- und Insektenbefall (siehe: Kern-
stoffe, Blaue, Witterungsfestigkeit).
Stehvermogen: Verhalten des Holzes
beziiglich MaB- und Forménderung bei
sich andernder relativer Luftfeuchte
der Umgebung. Gilinstig fiir das Steh-
vermogen (,,gut stehend") sind: kleine
Quell- bzw. SchwindmaBe, geringer Un-
terschied zwischen radialen und tan-
gentialen QuelimaBen, regelmaBiger
Faserverlauf, trager Feuchtigkeitsaus-
tausch des Holzes mit der Umgebung
und — Riftschnitt.

Stiftdste: Ahnlich einem Astansatz, von
der Oberflache radial in den Stamm
hineinlaufende Verdnderungen der
Zellrichtung. Sie sind an den Stdmmen
als Narbe oder dornenartiger Ansatz,
auf dem Fladerschnitt als rundlicher
»Fleck' und auf den Spiegelschnitten
als ,riegelahnliche” Streifen erkenn-
bar.

Stockwerkbau: Wihrend bei den mei-
sten Holzarten die Holzstrahlen auf den
Fladerflichen zerstreut angeordnet
sind, kénnen diese, vor allem bei be-
stimmten tropischen Arten, in quer zur
Faserrichtung verlaufenden (horizonta-
len) Reihen zugeordnet sein. Dieses
wichtige Bestimmungsmerkmal ist nur
auf gehobelten oder glatt gespaltenen
Fladerflachen und unter der Rinde auf
der Stammoberflaiche gut erkennbar,
wie z.B. bei Mansonia (siehe: Mark-
strahlen).

Streifer: Hiermit werden alle nach ei-
nem besonderen Verfahren erzeugte,
radial gemesserte (,,Quartier’*) Furniere
bezeichnet, deren Holzbild durch einen
regelméBigen Wechsel in der Farbung
oder durch den Wechsel von Frih- und
Spatholz oder durch den Wechseldreh-
wuchs streifig erscheint (siehe: Struk-

tur, Farbstreifen, Glanzstreifen, Wech-
seldrehwuchs).

Struktur: Der Teil des Holizbildes, der
durch die unterschiedliche Richtung,
GroBe und Verteilung der Zellen her-
vorgerufen wird, wie z. B. bei Grobpo-
rigkeit, Ringporigkeit und Wechsel-
drehwuchs; rein farbliche Unterschiede
sind kein Merkmal der Struktur (siehe:
Farbstreifen, Streifer, Glanzstreifen,
Zuwachszonen).

-

Thyllen: Artbedingte blasenartige Zell-
einwlichse, welche die Poren verschlie-
Ben kénnen und die Abgabe wie die
Aufnahme von Feuchtigkeit beeinflus-
sen konnen; Thyllen fehlen im Splint.
Trocken: Als trocken werden Hoblzer be-
zeichnet, deren Feuchtegehalt dem
kinftigen Verwendungsklima ent-
spricht: fiir Bauteile, die standig mit der
AuBenluft in Beriihrung kommen, 12
bis 15% und fur Bauteile im Innern von
R&dumen 8 bis 12%.

Fur Baurundholz (DIN 4074/2) und Bau-
holz fiir Zimmerarbeiten (DIN 68 365)
werden andere Feuchtigkeitsgehalte
angenommen.

V'

Verziehen: Hiermit werden Forméande-
rungen bezeichnet, die von der ur-
spriinglichen Richtung der Kanten und
Flachen abweichen.

Vollholz: (Massivholz): Vollholz liegt —
im Unterschied zu den durch Trennen
des Holzes und erneutes Zusammenfu-
gen mit unterschiedlicher Faserrich-
tung hergesteliten Holzwerkstoffen —in
seiner unverdnderten gewachsenen
Struktur vor. Vollhélzer werden als
Schnittware (Balken, Bohlen, Bretter,
Leisten, Pfahle, Stempel, Masten oder
Schwellen) verwendet.

Vorkern: — Zwischenkern

w

Wechseldrehwuchs: Eine bei verschie-
denen Tropenhdlzern vorkommende
arteigene Struktur. Sie entsteht durch
eine 1 bis 8 cm breite, im wechseinden
Drehsinn spiralig um die Stammachse
(Markrohre) laufende Schichtung der
Zellen. Da von Schicht zu Schicht die
Richtung der Zellachse wechselt bzw.
sich kreuzt, entstehen bei radialem An-
schnitt Flachen aus Streifen mit unter-
schiedlich gerichteten Zellen. Hier-
durch wird eine wechselnde Reflexion
des Lichtes erzeugt, die einen Wechsel
von matten und gldnzenden Streifen
hervorruft. Nachteilig kann sich der
Wechseldrehwuchs durch eine streifige
Widerspénigkeit (Ausreien) und durch
ein stéarkeres Verziehen bei Seitenbret-
tern geringer Dicke auswirken (siehe:
Glanzstreifen, Streifer).

Witterungsfestigkeit: Begriff fur die




Widerstandsfahigkeit des Kernholzes
im Feuchtzustand (> 20% Holzfeuchte)
gegen Pilzbefall (siehe: AuBenbau,
Splint, Kern).

Z

Zeichnung: Ein Holzbild mit unter-
schiedlichen Farben, wie z. B. bei Ze-
brano oder mit unterschiedlich far-
bigen Strukturen wie bei Wenge (siehe:
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Streifer, Struktur).

Zerstreutporigkeit: Im Querschnitt oh-
ne deutliche Zonierung durch Poren,
weil diese gleichméBig verteilt sind;
Langsschnitte ohne durch Poren be-
dingte Strukturbilder, wie Poren-Fla-
dern oder Poren-Streifer (siehe: Fla-
dern, Streifer, Ringporigkeit).
Zuwachszonen: Klimatisch bedingte
und sich wiederholende Unterschiede
in der Struktur und Farbung, die auf
Querschnitten zu ringférmigen Zonen

Afrika
12 Angola')
8 Aquatoriaiguinea

und auf Langsschnitten zu Streifen
bzw. Fladern fihren. Entstehen die Zu-
wachszonen jahrlich, so werden sie

auch als Jahresringe bezeichnet, wie.

z. B. bei Larche und Teak (siehe: Farb-
streifen Friihholz, Spatholz).
Zwischenkern: (= Vorkern). Ein artbe-
dingter, mehrere Zentimeter breiter
Ring zwischen Kern und Splint, der hel-
ler und weniger widerstandsfahig ge-
gen Pilzbefall als das Kernholz ist, wie
z. B. bei Bongossi.

Asien/Australien

17 Australien
3 Bangladesch

4 Effenbeinkiste 4 Birma

9 Gabun 9 China

5 Ghana 1 Indien

1 Guinea-Bissau 13 Indonesien

7 Kamerun 11 Japan

10 Kongo 7 Kamputschea
3 Liberia Laos

17 Madagaskar 12 Malaysia

16 Mpsambik 15 Papua-Neuguinea
6 Nigeria 14 Philippinen
2 Sierra Leone " 16 Salomonen
15 Tansania 10 Sowjetunion
14 Uganda 2 Sri Lanka

11 Zaire 5 Thailand

13 Zentralafrika 8 Vietnam

'y mit: Cabinda

Lénder, genannt unter ,,Natiirliche Verbreitung*

Bisher erschienene Merkblatter: 1 Sipo; 2 Sapelli; 3 Iroko; 4 Afzelia; 5 Rote Meranti, Rotes Seraya, Rotes Lauan, Rotes Balau; 6 Kosipo; 7 Azobe (Bongossi); 8 Koto; 9 Western Red Ce-
dar; 10 Redwood; 11 Oregon Pine (Douglasie); 12 Hemlock; 13 Brasilkiefer; 14 Pitch Pine; 15 Aningre blanc/Longhi blanc; 16 Makore und Douka; 17 Abarco/Jequitiba; 18 Amerikani-
sches Mahagoni; 19 Limba (Frake); 20 Celtis (Ohia); 21 Afrormosia; 22 Danta (Kotibe); 23 Canarium (Aiele); 24 llomba; 25 Angelique (Basralocus); 26 Sitka; 27 Ramin; 28 Niangon; 29 Fra-
mire; 30 Kondroti; 31 WeiBles Meranti; 32 Gelbes Meranti; 33 Merbau; 34 Mansonia; 35 Wenge; 36 Lirchenholzer; 37 Yellow Cedar; 38 Cedro; 39 Khaya; 40 Tiama; 41 Dibetou; 42 Teak;
43 Agba (weiBes Tola); 44 Abura; 45 Movingui; 46 Bilinga; 47 Bintangor (Calophyllum); 48 Keruing; 49 Kapur; 50 Erlauterungen; 51 Ovengkol (Amazakoue); 52 Radiata Pine; 53 Palisan-
der (Jacaranda); 54 Bubinga (Kevazingo); 55 Louro Preto; 56 Lenga; 57 Fichtenholzer; 58 Abachi; 59 Faro (Daniellia); 60 Maniu; 61 Podo-Holzer (auBer Maniu); 62 Kiefer (europdisch), 63
Eiche und Austauschhdlzer; 64 NuBbaum und Austauschhélzer; 65 Kirschbaum und Austauschhélizer; 66 Laubhélzer mit Farbstreifen; 67 Ako (Antiaris); 68 Boiré (Mambode); 69 Bossé:
70 Padouk; 71 Cerejeira; 72 Cordiaholzer (hellbraun); 73 Muiratinga; 74 Tatajuba (Bagassa); 75 Courbaril (Jatoba); 76 Jaboty (Cambara); 77 Yellow Balau; 78 Eyong; 79 Okoume; 80
Ahornhdlzer; 81 Fuma (Ceiba); 82 Tali (Missanda); 83 Lati; 84 Ebenholzer; 85 Coigue.

Angaben nach neuesten Erkenntnissen, jedoch unter AusschiuB jeglicher Haftung. — Abdrucke, Vervielfaltigungen und sonstige
Wiedergaben, auch in Ausziigen, nur mit Genehmigung des Vereins Deutscher Holzeinfuhrhéduser e. V.



