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GOTOLZ Blatt 053

Palisander Rosewood, Bois de rose

Botanische Bezeichnung: Dalbergia spp. Familie Fabaceae-Faboideae

Verbreitung: Weltweit in tropischen und subropischen Regionen von Mittel-
und Sudamerika, Afrika einschliellich Madagaskar, Ostasien

Die Gattung Dalbergia enthalt weltweit nahezu 280 Arten, zum grof3en Teil Kletterpflanzen und Straucher
oder kleine Baume, die holzwirtschaftlich nicht genutzt werden. Fir dieses Merkblatt wurde deshalb eine
Auswahl getroffen von Arten, die Nutzholz liefern und nachweislich auf nationalen Markten und inter-
national gehandelt werden. AuRerlich &hnliche und anhand der makroskopisch erkennbaren Holzstruk-
tur untereinander nur wenig abweichende Arten sind in Gruppen zusammengefasst.

Der im deutschsprachigen Raum bevorzugt angewandte Leithame Palisander lasst sich auf den spa-
nischen Namen ,Palo santo* (= heiliges Holz) zurtickfihren. Die englischen bzw. franzésischen Bezeich-
nungen ,rosewood” und ,bois de rose” sind wohl darauf zurlickzufiihren, dass viele Palisanderhoélzer auch
im trockenen Zustand einen meist aromatischen, stiRlichen Geruch besitzen, der entfernt an den Duft von
Rosen erinnert.

Hinweis: Alle Arten dieser Gattung unterliegen dem Artenschutz, CITES Appendix Il (in der Europaischen
Union als Anhang B bezeichnet), mit Ausnahme des schon seit dem 11.6.1992 in Appendix | (in der Euro-
paischen Union als Anhang A bezeichnet) gelisteten Rio-Palisander (Dalbergia nigra). Beachten Sie dazu
bitte den Anhang zu diesem Merkblatt.

Farbe und Struktur: Bei allen Palisanderhélzern ist der helle Splint deutlich vom Kernholz abgesetzt. Die
Farbe des Kernholzes der einzelnen Arten ist extrem variabel und reicht von gelb, gelblich braun, schoko-
ladenbraun, rétlich oder violett braun bis violett und fast schwarz, eine Farbpalette, die durch Farbstreifen
bei vielen Arten nicht nur attraktiver wird sondern auch bei der Erkennung der Art sehr nitzlich sein kann.
Hinsichtlich Porengrofie und -verteilung lassen sich zwei Gruppen unterscheiden, zum einen die halbring-
porigen Arten aus Trockenzonen mit nur mittelgroRen Spatholzporen, z. B. Dalbergia cearensis und D.
decipularis aus dem Nordosten Brasiliens und D. greveana aus Madagaskar; zum anderen die zerstreut-
und eher grobporigen Arten aus tropischen Regionen, z. B. D. latifolia, D. spruceana und D. stevensonii.

Die meisten Arten besitzen gebandertes Axialparenchym, einige nur schmale, die Zuwachszonen begren-
zende Bander, die bei sehr dunklen Holzern (D. melanoxylon, D. retusa) nur im hellen Splint gut zu
erkennen sind; andere bilden auch ein mehr oder weniger augenfalliges Bandparenchym zwischen den
Zuwachszonengrenzen (D. oliveri, D. madagascarieneis, D. maritima), das Holzbild beeinflussend. Holz-
strahlen fein, durch regel-mafige stockwerkartige Anordnung auf glatten Fladerschnitten mit Lupe noch
erkennbar. Ein mehr oder weniger ausgepragter Wechseldrehwuchs ist bei den meisten handelsuiblichen
Arten vorhanden. Viele Palisanderhdlzer besitzen auch im trockenen Zustand einen charakteristischen
Geruch, der bei der Unterscheidung einzelner Arten sehr hilfreich sein kann, z. B. zwischen Ostindisch-
Palisander (CITES Il) und Rio-Palisander (CITES I).

Eigenschaften:

Rohdichte: Trotz merklicher Schwankungen innerhalb der Gattung Dalbergia fallen fast alle hier auf-
gefuhrten Arten in die Kategorie der ,schweren und harten“ Holzer mit mittleren Rohdichten zwischen 0,7
und 1,1 g/cm3 bei 12-15 % Holzfeuchte und entsprechenden Festigkeitseigenschaften. Im unteren Be-
reich liegen z. B. die eher hellfarbigen und zerstreutporigen Holzer wie z. B. Dalbergia cubilquitzensis und
D. madagascariensis (0,70-0,85 g/cm?), im oberen Bereich die meist sehr dunklen Holzer aus Trocken-
gebieten wie z. B. D. melanoxylon oder D. cearensis (>1,00 g/cm3).

Stehvermégen: Aufgrund der meist niedrigen Schwindwerte (4,0-6,0 % tangential, 2,5-3,5 % radial) und
einer sehr trdgen Feuchteaufnahme besitzen die meisten Holzer ein Uberwiegend gutes Stehvermdgen.
Die Werte fUr die Schwindungsanisotropie (tangential/radial) liegen, soweit bekannt, im Bereich von 1,6
bis 2,1.



Bearbeitbearkeit: Die Bearbeitung des frischen und auch des trockenen Holzes ist bei den weniger
schweren Arten mit etwas erhdhtem Kraftaufwand gut durchfiihrbar; bei den sehr harten Hélzern wie z. B.
Dalbergia melanoxylon oder D. spruceana kommt es haufiger zum Ausrei3en und zu schnellerem Ab-
stumpfen der Schneidwerkzeuge. Die Verwendung Hartmetall bestlickter Werkzeuge ist zu empfehlen.
Fir Nagel und Schrauben muss vorgebohrt werden.

Trocknung: Die Freilufttrocknung verlauft bei den leichteren Holzern langsam, bei den schweren sehr
langsam mit starker Tendenz zum Reil3en, weshalb die Hirnflachen gegen Bildung von Endrissen ge-
schitzt werden sollten; je nach Dimension liegen die Ublichen Trocknungszeiten zwischen 3 und 7 Jahren.
Die technische Trocknung verlauft ebenfalls langsam, durch sorgfaltige Steuerung lassen sich jedoch
groRere Defekte vermeiden.

Oberflachenbehandlung: Vor der Endbehandlung sollten Palisanderhdlzer mit einem Isolier-Haftgrund
behandelt werden, um Verfarbungen und Schwierigkeiten bei der Filmbildung zu vermeiden. Beim Einsatz
neuer Techniken und Materialien fur die Endbehandlung wird wegen maoglicher Interferenzen mit orga-
nischen Inhaltsstoffen im Holz die Herstellung moglichst vieler Probestlicke und und eine langere Beo-
bachtung bei unterschiedlichen Belichtungen empfohlen.

Natiirliche Dauerhaftigkeit: Die Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen holzverfarbende und -zerstérende
Pilze ist bei allen Palisanderarten sehr gut bis gut (Uberwiegend Dauerhaftigkeitsklasse 1(—2) nach EN
350).

Verwendung: Wegen der meist kleinen Dimensionen beschrankt sich die Verwendung von Palisander-
holzern auf Gegenstande geringer Abmessungen, wo Holzbild, Harte und Bearbeitbarkeit entscheidend
sind. Heute sind die Hersteller von Musikinstrumenten und die chinesische Mobelindustrie die wichtigsten
Abnehmer. Die schweren und harten Holzer werden vorwiegend zu Holzblasinstrumenten, als Klangholz
fir Marimbas und Xylophonen, zu Kleinteilen (Wirbel, Grifforetter, Kinnstitzen) von Streichinstrumenten
sowie zu Drechslerwaren, Griffen und Marketeriewaren verarbeitet. Die etwas leichteren und besser zu
bearbeitenden Holzer werden vorwiegend fir den Korpus von Gitarren und anderen Zupfinstrumenten, zu
Komponenten von Mdbeln sowie zu dekorativen Messerfurnieren fir Mobel, Vertafelungen, Gehause und
Kasten verarbeitet.

Austausch: Die Bemuhungen des Handels, einen geeigneten Austausch firr die geschatzten und sel-
tenen Holzer der Gattung Dalbergia zu finden, sind wohl fast so alt wie deren Nutzung. Holzer verschie-
dener Gattungen mit ahnlicher Farbung, Streifigkeit und Harte wurden und werden auf allen Kontinenten
gehandelt, vorwiegend unter dem Namen ,rosewood®, seltener als ,Palisander”. Einige der wichtigsten
Austauschholzer, die unter diesen Namen vermarktet werden, sind ,Santos-Palisander* (Machaerium
scleroxylon) aus dem zentralen Stidamerika, ,Mexican rosewood” (Cordia elacagnoides und C. dodecan-
dra) aus Mexiko, ,Papua New Guinea rosewood” (Pferocarpus indicus) aus Sudostasien und ,African
rosewood®, eine Bezeichnung, die sowohl flr Holzer der Bubinga-Gruppe (Guibourtia spp.) als auch fir
Kosso/Véne (Pterocarpus erinaceus) und Pau rosa (Bobgunnia istuloides, B. madagascariensis)
verwendet wird.

Anmerkungen: Nach praktischen Erfahrungen und Literaturberichten kann bei der Verarbeitung der Holz-
staub bei sensiblen Personen Reizungen von Haut, Schleimhauten, Augen und der Atemwege verur-
sachen. Dies gilt auch fur den Kontakt der Lippen mit dem Mundstiick von Holzblasinstrumenten.

Wirtschaftlich interessante Arten der Gattung Dalbergia
Sud- und Sudostasien:

= Burma rosewood (Dalbergia cochinchinensis, einschlief3lich der nicht sicher unterscheidbaren Arten D. cambodiana,
D. cultrata, D. donggnaisensis, D. fusca), Myanmar, Indochina. Weitere Handelnamen: mai payung (TH); kran houng (KH);
trac (VN); palisandro de Tonkin (ES)

= Ostindisch-Palisander* (Dalbergia latifolia), Indien, Indonesien, Nepal, Pakistan. Weitere Handelsnamen:
Sonokeling (ID); Java Palisander (DE); shima, shisham (IN); Indian rosewood, black rosewood, blackwood, Indian
blackwood, Bombay blackwood, Malabar rosewood (GB, trade); palissandre de I'Inde, palissandre d‘Asie (FR). Kurzzeichen
nach EN 13556: DLLT

= Tamalan (Dalbergia oliveri), Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos. Weitere Handelsnamen: Burmese Rosewood, Laos
Rosewood, Asian Rosewood (GB,US); palisandro de Birmania, tulipero de Birmania (ES); neang nuon (KH); mai ching
chan (TH); mai kham phii (LA); cam lai bong, trac lai (VN)



= Shisham* (Dalbergia sissoo), Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Indien, Iran, Myanmar, Nepal, Pakistan. Weitere
Handelsnamen: sheesham, siso, siss00, sisu, sissai, sissu, sonosisso, sonowaseso (IN, PK); dukhaek, pradukhaek
(TH)
* Das heute gehandelte Holz von Dalbergia latifolia und D. sissoo stammt Uberwiegend aus Aufforstungen in den Landern
Pakistan, Indien, Bangladesch und Indonesien.

Afrika und Madagaskar

= Manary (Dalbergia greveana) und am Holz nicht sicher unterscheidbare Arten (Madagaskar). Weitere Handelsnamen:
maevalafika, mahitsoririna, manantombobitse, manarimboraka, manipika, mendoravina, tainakanga (MG); faux rose (FR);
palisandro de Caliatour (ES)

= Volombodipoana (Dalbergia louvelii, D. maritima, einschlief3lich der nicht sicher unterscheidbaren Art D. normandii),
Madagaskar. Weitere Handelnamen: andramena a petites feuilles, manary mena (FR, MG); voamboana, volompoina,
volombodipona vavy (MG); bois de rose (FR); Madagaskar Palisander (DE); Madagascar rosewood, Madagascar
tulipwood (GB); palisandro violeta de Madagascar (ES)

= Hazovola (Dalbergia madagascariensis), Madagaskar. Weitere Handelnamen: hazovola mena, manary boraka, sovoka,
voambona (MG); Madagaskar Palisander (DE); Madagascar rosewood (GB); palissandre de Madagascar (FR)

= African blackwood, grenadill (Dalbergia melanoxylon), subsaharische Lander Afrikas. Weitere Handelsnamen: Af-rican
ebony, Chinese blackwood, East African blackwood, Mozambique ebony, Senegal ebony, Sudan ebony (GB, US); ébéne
du Sénégal (FR); granadillo africano (ES); dialaban (SN); pau preto (MZ,PT); babanus (SD); mufunjo (UG); mpingo (KE);
babanusi, moghano, sibbe (ET); atiyi (TG)

Sudamerika

= Kingwood, pau violeta (Dalbergia cearensis), Nordost Brasilien. Weitere Handelnamen: violet wood (trade); jaca-randa
violeta, miolo de negro, pau rosa, violeta (BR); bois de violette, palissandre violette (FR); Konigsholz (DE). Kurzzeichen
nach EN 13556: DLCR

= Bahia-Rosenholz, Brazilian tulipwood (Dalbergia decipularis), Nordost Brasilien. Weitere Handelshamen:
Bastido-de-arruda, sebastido-de-arruda, pau de fuso, pau rosa, cego machado, pau cravo (BR); pinkwood, tulipwood (US).
Kurzzeichen nach EN 13556: DLXX

= Rio-Palisander, Brazilian rosewood (Dalbergia nigra), dstliches Brasilien. Weitere Handelsnamen: Rio Palisander, Rio
Jacaranda, Brasilianisches Rosenholz (DE); palissandre du Brésil, palissandre Rio (FR); Brazilian rosewood (GB);
cabilina, camboré, caviuna legitima, jacaranda, pau preto, uratiina (BR); palissandro (IT); palisandro (ES); palissander Rio
(NL). Kurzzeichen nach EN 13556: DLNG

= Amazonas-Palisander (Dalbergia spruceana), Amazonasbecken von Bolivien, Brasilien, Venezuela. Weitere Handels-
namen: Jacaranda do Pard, Jacaranda do Amazonas, saboarana (BR); tinta-tinta (BO); palissandre du Amazon (FR); palo
santo Amazonas (ES)

Mittelamerika

= Granadillo, Guatemalan rosewood (Dalbergia cubilquitzensis, einschlieflich der nicht sicher unterscheidbaren Arten D.
glomerata, D. tucurensis), siidwestliches Mexiko, Mittelamerika. Weitere Handelsnamen: Yucatan rosewood, Nicaraguan
rosewood, Panama rosewood (US); corazén bonito, hormiguillo, palo de rosa, rosadillo (MX); granadillo (BZ, GT, NI);
granadillo rojo (HN); rosul (GT, ES). Kurzzeichen nach EN 13556: DLTC

= Cocobolo (Dalbergia retusa, einschlief3lich der nicht sicher unterscheidbaren Art D. granadillo), Mittelamerika, westliches
Mexiko. Weitere Handelsnamen: granadillo (GT, HN, MX, NI); fiambar, flambar legitimo (CR, NI); tampizaran (MX); palo
negro (HN); palisandro (CO); Nicaragua rosewood (GB); granadillo morado (ES). Kurzzeichen nach EN 13556: DLRT

= Honduras-Palisander (Dalbergia stevensonii), Belize bis stidwestliches Mexiko, Guatemala. Weitere Handelsnamen:
nogaed, hagaedwood (US); Honduras rosewood (US); Palissandre du Honduras (FR); Palisandro de Honduras (ES);
grenadillo rojo (GT); rosul (BZ). Kurzzeichen nach EN 13556: DLST.
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Anhang — CITES-Schutzbestimmungen

Alle Arten dieser Gattung unterliegen dem Artenschutz, CITES Appendix Il (in der Europaischen Union als Anhang B bezeich-
net), mit Ausnahme des schon seit dem 11.6.1992 in Appendix | (in der Européaischen Union als Anhang A bezeichnet)
gelisteten Art Dalbergia nigra (Rio-Palisander). Der Schutzumfang der Listung in Appendix Il (Anhang B) einschlief3lich der vom
Schutz ausgeschlossenen Teile und Erzeugnisse, ist in der FuBnote #15 beschrieben und mit Wirkung vom 2.1.2017 in Kraft
getreten.

Appenix | (Anhang A) enthalt von der Ausrottung bedrohte Arten und solche, die durch den Handel beeintrachtigt wgrden oder
beeintrachtigt werden kdnnten, sowie Arten, die im internationalen Handel so gefragt sind, dass jeglicher Handel das Uberleben
der Art gefahrden wiirde.

Appendix |l (Anhang B) enthalt die Arten, deren Erhaltungssituation zumeist noch eine geordnete wirtschaftliche Nutzung unter
wissenschaftlicher Kontrolle zulésst und Arten, die international in solchen Mengen gehandelt werden, die das Uberleben der Art
oder von Populationen in bestimmten Landern gefahrden kénnen. Die FulRnote #15 enthalt einige Ausnahme-regelungen, die fur
Export und Import der so geschutzten Palisanderhdlzer wichtig sind. Deshalb ist der Inhalt dieser FuRnote zur Information im
Anhang zu diesem Merkblatt dargestellt.

FulRnote #15

Bezeichnet alle Teile und Erzeugnisse, ausgenommen:

a) Blatter, Bluten, Pollen, Friichte und Samen

b)  Nicht kommerzieller Handel mit einem Maximalgewicht von 10 kg je Sendung

Kommentar: Mit Ausnahme von D. cochinchinensis (siehe unter c) bendtigen nicht kommerzielle Produkte bis 10
kg, die nicht der Ful3note 15 b unterliegen, weder Ausfuhr- noch Einfuhrdokumente. Fiir persénliche oder Haus-
haltsgegenstande, Erbstiicke und Antiquitdten kénnen mdoglicherweise Ausnahmen von den CITES-Vorschriften
gelten. Nahere Informationen kdnnen die zustandigen Artenschutzbehérden geben.

c) unter FuBnote #4 fallende Teile und Erzeugnisse von Dalbergia cochinchinensis

Kommentar: Alle Teile, Erzeugnisse und weiter verarbeiteten Produkte unterliegen den Bestimmungen, Ausnahme b)
gilt nicht fir die Art Dalbergia cochinchinensis. Folglich ist bei dieser Art auch der nicht kommerzielle Handel mit
allen Teilen und Erzeugnissen mit einem Maximalgewicht von 10 kg pro Sendung nur mit einer Ausfuhrgeneh-
migung* erlaubt. Fir Lander auRerhalb der Europaischen Union ist eine Einfuhrgenehmigung nicht erforderlich.
Fir die Européaische Union gilt, dass fur alle Importe von D. cochinchinensis zusatzlich zur Ausfuhrgenehmigung
auch eine Einfuhrgenehmigung erforderlich ist.

* hier sind auch Wiederausfuhren eingeschlossen

d) unter Funote #6 fallende Teile und Erzeugnisse von Dalbergia spp. mit Ursprung in Mexiko, die aus Mexiko ausgefiihrt
werden.

Kommentar: Der Export von in Mexiko hergestellten Fertigprodukten aus Holz von in Mexiko beheimateten Arten bedarf
NICHT der unter CITES Il erforderlichen Ausfuhr- und Einfuhrgenehmigung. Bei Herkunft Mexiko sind nur
Stamme oder Holzblécke, Schnittholz, Furnierblatter sowie Sperrholz geschiitzt.

Folgende Arten gehoéren zur mexikanischen Population: Dalbergia brownei, Dalbergia calderonii, Dalbergia calycina,
Dalbergia congestilora, Dalbergia cubilquitzensis, Dalbergia glomerata, Dalbergia granadillo, Dalbergia longe-
pedunculata, Dalbergia luteola, Dalbergia melanocardium, Dalbergia modesta, Dalbergia palo-escrito, Dalbergia
rhachi lexa, Dalbergia ruddae, Dalbergia tucurensis, Dalbergia stevensonii.

Achtung: Fur Holz dieser Dalbergia-Arten aus anderen Landern aufRer Mexiko ist die Ausnahmebestimmung unter
d) nicht anwendbar.
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