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Eichenholzer

Als Eiche, oak (englisch), chéne (franzésisch) und roble oder encino (spanisch) kénnen alle Holzer der
artenreichen Gattung Quercus (Uber 300 Arten weltweit) aus der Familie Fagaceae bezeichnet werden.
Wegen teilweise erheblicher Unterschiede in Aussehen, Struktur und technischen Eigenschaften wer-
den drei Sortimente (Weileichen, Roteichen, Immergriine Eichen) ausgehalten. Zu den Weil3eichen ge-
héren die beiden in Europa heimischen Stieleiche (Q. robur) und Traubeneiche (Q. petraea) sowie eine
groRere Zahl in Nordamerika und Ostasien vorkommender Arten. Roteichen sind in Nordamerika
heimisch. Unter den zahlreichen, Uberwiegend in tropischen und subtropischen Regionen der Erde ver-
breiteten immergrinen Eichen hat nur die Korkeiche (Q. suber) aus dem sudwestlichen Europa grof3e
wirtschaftliche Bedeutung; sie liefert den wertvollen Rohstoff Kork.

Holztyp Kurzzeichen Wichtige In Deutschland tbliche
(Herkunft) DIN EN 13556 botanische Arten Sortimentsbezeichnungen

Weil3eiche, QCXE Q. robur WeiReiche
(Europa) Q. petraea

o Q. alba
We|Be|che,. QCXA Q. muehlenbergii | Amerikanische Weilkeiche, white oak
(Nordamerika)

und andere
Weileiche QCxJ Q. mongolica Chinesische, Japanische,
(Ostasien) und andere Mongolische Eiche
. Q. falcata

REIETEE, . QCXR Q. rubra Amerikanische Roteiche, red oak
(Nordamerika) und andere

Farbe und Struktur: Splint in Abhangigkeit von Standort, Alter und Art von 2 bis 8 cm breit, weild bis hell
grau (Weildeichen) oder hellgrau bis blassrosa (Roteichen). Kernholz hell lederbraun, sehr vereinzelt
auch mit rétlichem Ton; bei Roteichen hellrétlich grau bis rétlichbraun, selten auch hellbraun. Jahrringe
deutlich markiert durch Ringe grof3er Frihholzporen, mehr oder weniger deutliche Fladern (tangential)
bzw. Streifen (radial) hervorrufend. Holzstrahlen in zwei unterschiedlichen GroRen, sehr schmale und
wenige sehr breite (bis 2 mm) bzw. hoch (bis mehrere cm), letztere auf radialen Flachen sehr auffallige
Spiegel bildend. Weileichen und Roteichen lassen sich anhand des Spatholz-Porenbildes (siehe
Abbildungen) sowie chemisch (mit 3 %-iger Lésung von Natriumnitrit) relativ gut unterscheiden.

Abweichungen: Amerikanische Weilkeichen kdnnen dunkle, als ,minerals“ bezeichnete Verfarbungen
aufweisen. Als ,Mooreiche” wird Holz bezeichnet, das sich in nassen Boden unter bestimmten chemi-
schen Voraussetzungen nach langzeitiger Lagerung unter Sauerstoff-Abschluss teilweise oder total
schwarz verfarbt, bei nur geringer Minderung der Festigkeit.

Gesamtcharakter: Durch Ringporigkeit und grof3e Holzstrahlen deutlich strukturierte Holzer, deren hell-
bis mittelbraune Vertreter Gberwiegend zu den Weileichen, die rosabraunen Uberwiegend zu den
Roteichen gehoren.



Eigenschaften:

Holz vom Typ WeiBeiche Roteiche
Gewicht frisch [kg/m?] 950-1 050 1 000-1100
Rohdichte lufttrocken (12-15 % u) [g/cm?] 0,65-0,76 0,69-0,80
Druckfestigkeit u,, .. [N/mm?] 42—-64 42-60
Biegefestigkeit u,, ,.[N/mm?] 60-110 75-120
Elastizitadtsmodul (Biegung) u,, ., [N/mm?] 10 500-14 500 10 200-15 700
Bruchschlagarbeit [kd/m?] 50-75 57-78
Harte (JANKA) L zur Faser u,, . [kN] 5,1-10,7 4,8-9,0
Harte (BRINELL) L zur Faser u,, ,,[N/mm?] 23-42 22-35
Trocknungsschwindmaf} radial [%] 2,5-31 2,3-2,8
tangential [%] 4,0-5,5 4,7-6,1
Differentielles Schwindmal [%/%] radial 0,15-0,22 0,16-0,20
tangential 0,28-0,36 0,31-0,35
pH-Wert 3,9 (sauer) 3,4-3,8 (sauer)
Naturliche Dauerhaftigkeit (DIN EN 350) Klasse 2—4 Klasse 4

Bearbeitbarkeit: Mittelschwere Holzer, Roteichen mit geringfugig hdheren Festigkeitswerten; engringig
gewachsenes (,mildes“) Holz mit allen Werkzeugen gut zu bearbeiten, bei sehr hartem Holz mit extrem
breiten Jahrringen ist die Bearbeitung erschwert. Weileichen wie Roteichen lassen sich problemlos zu
Messerfurnieren aufarbeiten. Flir Nagel und Schrauben sollte wegen der leichten Spaltbarkeit des Hol-
zes vorgebohrt werden. Die Verklebbarkeit ist bei mild gewachsenem Holz allgemein gut, bei schnell-
wichsigen, harten Qualitaten mitunter problematisch; stark alkalische Kleber kdnnen zu Fleckenbildung
fihren.

Trocknung: Das Stehvermdgen ist bei geradfaserigen und milden Qualitaten befriedigend bis gut, bei
schwereren Qualitdten durch starkeres Quellen und Schwinden beeintrachtigt. Eichenhdlzer sind im
Allgemeinen auferst schonend und langsam zu trocknen, da das Holz bei zu harter Trocknung zum
ReilRen und Verwerfen, vor allem auch zu Verfarbungen neigt.

Natiirliche Dauerhaftigkeit: Kernholz von WeilReichen besitzt gegen Holz zerstérende Pilze eine gute
Dauerhaftigkeit. Kernholz der Roteichen ist dagegen nur maRig dauerhaft und ungeschutzt flr den
Aulieneinsatz nicht geeignet.

Oberflachenbehandlung: Eichenholzer sind in der Regel mit allen Mittel problemlos zu beizen, mattie-
ren, lasieren und streichen. Eine Besonderheit ist die Behandlung von Weif3eichen mit Ammoniak (sog.
.-Rauchern®), um eine durchgehend braune bis schwarzbraune Farbe zu erzielen. Dabei verhalt sich
jedoch Weildeiche unterschiedlicher Herkinfte nicht einheitlich, sodass Vorprifungen erforderlich sind.

Verwendung: Weildeichen und Roteichen sind aufgrund ahnlicher Festigkeitseigenschaften im kon-
struktiven Bereich (Innenausbau) sowie im Ausstattungsbereich (Wohn-, Blro- und Kichenmaobel,
Wand- und Deckenbekleidungen, Vollholz- und Fertigparkett, Holzpflaster, Treppen) in gleicher Weise
verwendbar. Fir dekorative Zwecke wird das gleichmaRig hellfarbige Holz feinjahriger Weifteichen am
héchsten bewertet. Fir konstruktive Auflenanwendungen ist Weileiche gut geeignet, Roteiche wegen
der geringen Dauerhaftigkeit weniger. Zu den speziellen Verwendungen der Weilkeichen gehort die Her-
stellung von Flussigkeitsbehaltern (Kibel, Bottiche, Fasser), die besonders bei der Reifung hochwer-
tiger Rotweine sowie von Cognac und Whisky geschatzt werden; Roteichen sind dafiir nicht geeignet.

Anmerkungen: Durch Kontakt mit Eisenmetallen treten bei nassem Holz schwarzblaue Verfarbungen
(Eisen-Gerbstoffreaktion) auf und Befestigungsmittel kénnen korrodieren.

Austauschholzer: Europaische Emigranten und findige Holzhandler haben praktisch in jeder Region
der Welt, wo Eichen nicht natlrlich vorkommen, Hoélzer ausgemacht, die dem in Europa so hoch ge-
schatzten Holz der Weilieiche auferlich und/oder in den technischen Eigenschaften ahnlich, aber
botanisch nicht verwandt sind. Beispiele dafiir sind ,Tasmanian oak® (Eucalyptus spp., Myrtaceae) in
Australien, ,Afrikanische Eiche“ (Milicia excelsa, Moraceae),



Weildeiche (links) und Roteiche (rechts), Quercus spp. im Querschnitt (ca. 12-fach)
mit deutlichem Unterschied in der Ausbildung der Spatholzporen

Weildeiche (links) und Roteiche (rechts), Quercus spp.: Radiale Oberflache
(natirliche GréRRe) mit deutlichen Spiegeln der groRen Holzstrahlen

,Malaysian oak“ (Carallia spp., Rhizophoraceae) oder der ,carvalho nacional“ Brasiliens (Roupala spp.,
Proteaceae). Mit der Intensivierung nordamerikanischer Eichenimporte (Weilk- und Roteichen) in den
spaten 1980-er Jahren — heute in einem Umfang, der etwa der europaischen Produktion von Weileiche
entspricht — ist die Bedeutung dieser Holzer als Austausch fir Eiche drastisch zurlickgegangen. Markt-
gangige Austauschholzer flir Weildeiche rekrutieren sich derzeit fast ausschlieRlich aus der Gattung
Quercus sowie nahe verwandten Gattungen aus der Familie der Fagaceae. Dazu gehoren in erster
Linie amerikanische Roteichen (hier bereits berticksichtigt). Von eher begrenzter Bedeutung sind fol-
gende Austauschholzer, die fast ausschlieRlich in Form von Fertig-/Halbfertigwaren importiert werden:




Zerreiche (Quercus cerris, Kurzzeichen nach DIN EN 13556: QCCR): Der Baum ist in Stidosteuropa
weit verbreitet, Uberwiegend in Ungarn (ca. 12 % der Waldflache). Holz vom Typ Roteiche, aber deutlich
schwerer (ry, = 0,77-0,90 g/cm3); von rétlich brauner, dunkler und oft unregelmafiger Farbgebung; bei
Feuchtewechsel starken Dimensionsanderungen unterworfen; nattirliche Dauerhaftigkeit Klasse 3 (DIN
EN 350). In kleinen Dimensionen wird das Holz nach sorgfaltiger Sortierung und Farbhomogenisierung
(Dampfen) in Ungarn zu Parkett und Mobel-Kleinteilen verarbeitet.

Immergriine Eichen (Quercus spp.): Eichenarten dieser Gruppe sind Uberwiegend in subtropischen
und tropischen Regionen Asiens und Lateinamerikas verbreitet. Die in der Regel sehr schweren
(ri2 = 0,80-1,10 g/cm?®) Holzer werden lokal haufig zu Werkzeugstielen verarbeitet und diese auf den
Markten der Industrielander angeboten (Niedrigpreis-Segment).

Edelkastanie (Castanea sativa): Als Waldbaum weitgehend in Siideuropa und Kleinasien verbreitet;
Holzfarbe und Struktur entsprechen milder Weil3eiche, jedoch ohne die groRen Holzstrahlen und den
eichentypischen Spiegel. Das gegen Pilzbefall dauerhafte (Dauerhaftigkeitsklasse 2 nach DIN EN 350),
mittelschwere (ry, = 0,51-0,65 g/cm?) Holz ist gut zu bearbeiten und wird regional (Frankreich, Italien,
Schweiz) wie Weilieiche eingesetzt mit Ausnahme mechanisch hdher belasteter Konstruktionen. Wei-
tere wirtschaftlich nutzbare Castanea-Arten sind in Nordamerika (USA, Kanada) und Ostasien (China,
Japan, Korea) verbreitet.

Berangan (Castanopsis spp.): Wirtschaftlich genutzte Arten dieser Gattung finden sich in Sid- und
Sldostasien (Indien Uber China bis Neuguinea). Die hell- bis mittelbraunen, mittelschweren (ry, = 0,55—
0,66 g/cm3) Holzer werden neben ,berangan” (Standardname Malaysia) auch als ,0ak“ oder ,chestnut’
mit entsprechenden Herkunftsangaben gehandelt, z. B. Papua New Guinea oak. Sie eignen sich fir
Konstruktionsholz mittlerer Beanspruchung (unter Dach), flr Innenausbau, Mdbelteile, Vertafelungen,
als Messer- bzw. Schalfurnier auch fur dekorative Anwendungen und Sperrholz.
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