INFORMATIONSDIENST HOLZ

Merkblattreine Holzarten

Blatt6s BOIr@ (Mambode)

Herausgeber:

Verein Deutscher Holzeinfuhrhauser e.V., Heimhuder StraBe 22, 2000 Hamburg 13

Telefon (040) 455554

Arbeitsgemeinschaft Holz e.V.,, FillenbachstraBe 6, 4000 Diisseldorf 30

Telefon (0211) 434635

Boiré gehdrt zu den tropischen Laubhdlzern, die durch Farbe, Zeichnung und Struktur ein besonders gefélliges Holzbild
aufweisen, das jedem Stil sowie jedem Element der Raumgestaltung entsprechen kann. Durch die unterschiedlich
ausgepragte dunkle Streifung kann es so variabel wie NuBbaum, aber auch wie verschiedene Arten des Palisanders
oder des Padouk aussehen und findet daher ein steigendes Interesse beim Hersteller wie auch beim Verbraucher (vgl.

Merkblatt 64).

Beschreibung

Botanische Bezeichnungen:

Weitere wichtige Handelsnamen:

Kurzzeichen nach DIN 4076/i:

Natiirliche Verbreitung:

Stammform: Astfreie Langen fir 1: bis
12 m bei Durchmessern bis 1,4 m und
flir 2; bis 16 m bei Durchmessern bis
1,6 m. Stamme oft unrund und je nach
Standort und Art mit leichten bis star-
keren Krimmungen; teils auch leicht
beulig oder schwach hohlkehlig.

Farbe und Struktur des Holzes: Splint 5
bis 18 cm breit, gelblich grau oder
hellbraun. Kernholz deutlich abgesetzt,
braun und mit einer kupferbraunen bis
purpurfarbenen Toénung, matt glan-
zend. Die Grundfarbung wird durch
unterschiedlich markante und auch
wechselnd haufige, dunkelbraune bis
schwarze Farbstreifen belebt, die auf
Langsschnitten eine dem Palisander
ahnliche Fladerung bzw. Streifung er-
geben kdénnen. Teilweise auch mit
leichter Glanzstreifung. — Die Auspra-
gung von Farbe und Zeichnung ist
Uberwiegend von Standort und Art ab-
héngig und neigt bei starker Belichtung
zum Bleichen.

Poren nicht zahlreich, zerstreut, mittel-
groB bis grob und auf allen Schnittrich-
tungen erkennbar, ohne besonders
hervorzutreten. Markstrahlen fein und
nur als Spiegel wahrzunehmen. Spei-

1. Detarium senegalense;
2. Detarium macrocarpum;
Familie der Leguminosen.

1. Alen, Bobode, Borré, Mambode;
2. Alen, Aboranzork, Enouk, Modhon.

In Vorbereitung.

1. Elfenbeinklste, Guinea, Gambia, Li-
beria, Nigeria*, Sierra Leone, Sudan,
Togo, Zaire, Zentralafrikanische Re-
publik.

2. Aquatorialguinea, Gabun, Kamerun,
Nigeria*, Zentralafrikanische Repu-
blik.

* zur Zeit kein Export

cherzellen auf Querschnitten als au-
genférmige bis bandfdrmig erweiterte
Felder die Poren hell umfassend sowie
als feine, durchlaufende Bénder die
Zuwachszonen begrenzend; auf den
Langsschnitten das Holzbild nur wenig
beeinflussend (im ganzen den Struktu-
ren von Bubinga sehr ahnlich). Harzka-
nale auf dem Querschnitt in sehr feinen
dunklen Ringen oder tangentialen
Gruppen angeordnet, in meist sehr wei-
ten, unregelmaBigen Abstadnden vor-
kommend. Auf den L&ngsschnitten als
einzelne, undeutliche Fladern oder Li-
nien erkennbar; im Kernholz weniger
deutlich als im Splintholz. Zuwachszo-
nen beeinflussen das Holzbild nur
durch leichte Farbunterschiede. Faser-
verlauf Uberwiegend gerade. Wechsel-
drehwuchs und sich daraus ergebende
Glanzstreifen fehlen oder sind nur
schwach ausgebildet.

Gesamtcharakter: Farbiges und haufig
farbstreifiges Kernholz, das im Holzbild
zwischen NuBbaum und Palisander ein-
zustufen ist.

Abweichungen: Schlechte Stammfor-
men, meist kleinere Dimensionen und
lebhaftere Holzbilder sind von trocke-
nen Standorten zu erwarten.
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Rundholz: 70 bis 140 cm Durchmesser,
Léangen ab 4,2 m. Schnittholz: Stan-
dardabmessungen einschlieBlich Par-

Gewicht— ungetrocknet (Rundholz . . .

darrtrocken . . .. .. .. ..
Druckfestigkeit (lufttrocken) . . . . . . .
Biegefestigkeit (lufttrocken) . . . . . . .

kett-Rohfriesen. Furniere: (gemessert,
auch Quartier) als Sichtfurnier.

... ca 1000-1100 kg/m?®
... oca 0,65-0,75 g/cm®
... ca. 40 N/mm? bis 45 N/mm?
... ca. 75 N/mm? bis 80 N/mm?

(Die Werte beziehen sich auf Holzer von Detarium senegalense und Detarium

macrocarpum.)

Boiré ist, ohne Riicksicht von welcher
der beiden botanischen Arten stam-
mend, grundsatzlich gut zu bearbeiten;
nur bei frischem und breitem Splintholz
kann es zu einem leichten Verharzen
der Werkzeuge kommen. Die Trock-
nung verlduft ohne Schwierigkeiten,
und die mittelgroBen sowie ausgegli-
chenen Schwindungswerte ergeben
ein befriedigendes bis gutes Stehver-
mogen. Die bearbeiteten Flachen sind
auffallig glatt, scharfkantig und zeigen

Boiré kann mit allen im Innenausbau
Ublichen Mitteln behandelt werden; be-
sonders wirksam sind halbmatte bis
glanzende Oberflachen, wodurch Holz-
farbe, Eigenglanz und Zeichnung be-
sonders vorteilhaft zur Geltung kom-
men. Bei Bedarf kann mit einer leichten
Beizung eine starkere Tonung erzielt
werden, wodurch auch die Farbbestan-

Aufgrund des ansprechenden Holzbil-
des, das farblich mit verschiedenen
Holzarten kombinierbar ist, wird Boiré
hauptséchlich als Furnier im Ausstat-
tungsbereich eingesetzt, daneben aber
auch als Vollholz, wenn neben einem
ansprechenden Aussehen auch eine

héhere Festigkeit erwartet wird. Als.

sichtbares Furnier flir Mobel verschie-
denster Art sowie fir Pianos, Tlren und
Paneele; als Voltholz fir Kleinmobel,
Mobelteile, Drechslerwaren, Schnitze-
reien, Profilholz, Leisten, Fahrzeugaus-
stattungen, Parkett und Zierverpak-
kungen.

Austauschholz fur: Bubinga (Guibour-

Anonymus: Essénces florestais da Gui-
né Portuguesa, No. 10 Detarium sene-
galense (Mambode). Ministerio do ul-
tramar, Lissabon 1958,

— — —: Danzer-Holzblatter, Boiré. K.
Danzer, Reutlingen 1980.

Aubreville, A.: Flore du Gabon, No. 15/
1968; Flore du Cameroun, No. 9/1970.
Museum National d’Histoire Naturelle,
Paris.

einen matten Glanz; das gleiche gilt flr
Furniere, die nach grundlicher Damp-
fung durch Messerung erzeugt werden.
Die Leim- und Schraubverbindungen
halten gut; fiir starke Schrauben und
Néagel ist vorzubohren. Die trockenen
Holzer sind geruchlos. — Die natirliche
Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen
Pilzbefall ist entsprechend der Verker-
nung variabel; das frische Splintholz ist
anfallig fir Insektenbefall.

digkeit erhdht wird. Zur Vermeidung
einer Beeintrachtigung der Flache
durch eventuellen Harzaustritt sind vor
der Beschichtung eine isolierende
Grundierung aufzubringen und mog-
lichst abgelagerte Furniere bzw. Voll-
holzer zu verwenden. — Die Dichte der
Oberflache 1aBt eine geringe Aufnahme
erwarten.

tia tessmannii sp. pl.), Cativo (Prioria
copaifera), Etimoé (Copaifera salikoun-
da), Ntené (Copaifera religiosa), NuB-
baum (Juglans sp. pl.), Palisander (Dal-
bergia und Machaerium sp. pl.). Tchito-
la (Oxystigma oxyphyllum). — Vgl
Merkblatter Nr. 53, Nr. 54, Nr. 64.

Anmerkungen: Das nur in den Savan-
nen Westafrikas vorkommende Holz
von Detarium microcarpum ist auf-
grund seiner geringen Dimensionen
nur begrenzt verwendbar und fir die
Erzeugung von Furnieren nur in Aus-
nahmefallen geeignet, obwohl es eine
besonders deutliche Zeichnung auf-
weisen kann.

Dahms, K.-G.: Afrikanische Exporthdl-
zer, 2. Auflage. DRW-Verlag, Stuttgart
1978.

Normand, D.: Manuel d’ldentification
des Bois Commerciaux, 2. C.T.F.T., No-
gent-sur-Marne 1976.

Sallenave, P.: Propriétés physiques et
mécaniques des Bois Tropicaux, 1.
C.T.F.T., Nogent-sur-Marne 1954.

Bisher erschienene Merkblatter: 1 Sipo; 2 Sapelli; 3 Iroko; 4 Afzelia; 5 Red Lauan, Dark Red Meranti/-Seraya; 6 Kosipo; 7 Azobe (Bongossi); 8 Koto; 9 Western Red Cedar; 10Redwood;
11 Oregon Pine (Douglasie); 12 Hemlock; 13 Brasilkiefer; 14 Pitch Pine; 15 Aningre; 16 Makore und Douka; 17 Abarco; 18 Amerikanisches Mahagoni; 19 Limba; 20 Celtis;
21 Afrormosia; 22 Danta (Kotibe); 23 Canarium (Aiele); 24 llomba; 25 Angelique (Basralocus); 26 Sitka; 27 Ramin; 28 Niangon; 29 Framire; 30 Kondroti; 31 WeiBes Meranti; 32Gelbes
Meranti; 33 Merbau; 34 Mansonia; 35 Wenge; 36 Larchenhdélzer; 37 Yellow Cedar; 38 Cedro; 39 Khaya; 40 Tiama; 41 Dibetou; 42 Teak; 43 Agba (weiBes Tola); 44 Abura; 45Movingui;
46 Bilinga; 47 Bintangor (Calophylium); 48 Keruing; 49 Kapur; 50 Erlauterungen; 51 Ovengkol (Amazakoue); 52 Radiata Pine; 53 Palisander (Jacaranda); 54 Bubinga (Kevazingo);
55 Louro Preto; 56 Lenga; 57 Fichtenhélzer; 58 Abachi; 59 Faro (Daniellia); 60 Maniu; 61 Podo-Hdlzer (auBer Maniu); 62 Kiefer (européisch); 63 Eiche und Austauschholzer;
64 NuBbaum und Austauschhdlzer; 65 Kirschbaum und Austauschhdélzer; 66 Laubhdlzer mit Farbstreifen; 67 Ako (Antiaris)

Angaben nach neuesten Erkenntnissen, jedoch unter AusschiuB jeglicher Haftung. — Abdrucke, Vervielfaltigungen und sonstige
Wiedergaben, auch in Ausziigen, nur mit Genehmigung des Vereins Deutscher Holzeinfuhrhauser e.V.






