Merkblattreihe Holzarten ®:° . .c
GDHOLZ Blatt 087

Greenheart

Botanische Bezeichnung: Chlorocardium rodiei (syn.: Ocotea rodiei), Familie Lauraceae
Verbreitung: Nordliches Stidamerika (Uberwiegend Guyanas, Surinam)
Weitere wichtige Handelsnamen: Demerara groenhart, beeberoe, sipiroe (SR); Demerara green heart,

bibiru (GY); ,itauba branca®“, bibiru (BR); viruviru (VE)
Kurzzeichen nach DIN EN 13556: CHRD

Die Verwendung von Holzern im Salzwasser ist durch holzzerstérende Schadlinge, wie z. B. Bohrmuscheln
(Teredo) oder Bohrasseln (Limnoria), auf wenige, widerstandsfahige Holzarten beschrankt, von denen das aus
dem norddstlichen Stiidamerika stammende Greenheart, die am langsten bekannte Art ist. Der Gehalt des Kern-
holzes an chemisch wirksamen Inhaltsstoffen (Alkaloiden) verhindert den zerstérenden Befall dieses Holzes lang-
fristig. Bei unterschiedlicher Temperatur, Stromung und Sauberkeit sowie durch unterschiedlichen Salzgehalt des
Wassers, andern sich Art und Haufigkeit der schadigenden Tiere. Da sich aulRerdem verschiedene Wasserbau-
hélzer auch unter gleichen Bedingungen nicht gleich verhalten, ergibt sich abhangig von Einsatzort und Holzart oft
eine unterschiedliche Dauerhaftigkeit. Obwohl das hier beschriebene Greenheart als besonders brauchbar beurteilt
wird, ist aus genannten Grinden keines der anderen Wasserbauhdlzer, wie z. B. Azobe/Bongossi, Angelique/
Basralocus oder auch das asiatische ,Billian* (Eusideroxylon zwageri) in jedem Gewasser tberlegen.

Farbe und Struktur: Kernholz hell bis dunkel-olivbraun, teils mit dunklen Farbstreifen, nicht deutlich abgesetzt vom
meist schmalen, etwas helleren Splintholz. Zuwachszonen-Grenzen nicht auffallig. Faserverlauf meist gerade bis
seltener wechsel-drehwichsig. Trockenes Holz ohne charakteristischen Geruch.

Gesamtcharakter: Farblich variables, strukturell sehr einheitliches Holz von mittlerer Textur und sehr hoher hoher
Dichte; ohne besondere Maserung.

Eigenschaften:

Rohdichte lufttrocken (12—-15 % u) [g/cm?] 0,95-1,05-1,12
Druckfestigkeit u,, ,. [N/mm?] 90-115-132
Biegefestigkeit u,, ,.[N/mm?] 180-195-215
Elastizitadtsmodul (Biegung) u,, ,, [N/mm?] 21 000—23 500—27 000
Zugfestigkeit u,, ., [N/mm?] 220-275
Bruchschlagarbeit [kd/m?] ca. 73
Scherfestigkeit [N/mm?] 11-14-20
Harte (JANKA) L zur Faser u,, . [kN] 11-15
Harte (BRINELL) wie oben, [N/mm?] (berechnet) 41-51
TrocknungsschwindmaR (frisch bis u,, ) [%] radial 3,0
tangential 4,5
Differenzielles Schwindmaf} [%/%] radial 0,24-0,28
tangential 0,35-0,40
pH-Wert 4,3
Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen Pilzbefall (DIN EN 350) Klasse 1

Bearbeitbarkeit: Greenheart ist ein sehr schweres Holz mit auerordentlich hohen Festigkeitswerten, insgesamt
hoher als die von Basralocus; Druck- und Biegefestigkeit hoher als die von Bongossi. Maschinelle Bearbeitung ist
wegen der hohen Dichte erschwert und nur mit groRem Kraftaufwand moglich. Fir Schrauben und Bolzen muss
vorgebohrt werden. Die Verleimung mit handelstblichen Klebstoffen ist moglich, erfordert aber sorgfaltig zugerich-
tete Oberflachen und trockenes Holz.

lAchtung! Bei Bearbeitung entstehender Schleifstaub kann bei empfindlichen Personen Schleimhautreizungen
verursachen, eingezogene Splitter auch starke Hautentziindungen. MalRnahmen wie Schutzmasken und effiziente
Absaugung werden dringend empfohlen.

Trocknung: Mittleren bis starkere Schwindwerte verleihen dem Holz ein noch befriedigendes Stehvermégen. Das
Holz ist besonders trage in der Feuchteaufnahme und -abgabe. Die Trocknung (nur bei Verwendung auf3erhalb
des Wassers erforderlich), verlauft sehr langsam und kann bei gré3eren Querschnitten zu starker Verformung und
Rissbildung fuhren. Technische Trocknung erfordert eine sehr vorsichtige Flihrung, empfohlen werden schonende
Programme wie zum Beispiel Schedule B (Handbook of Hardwoods, GB) oder die US-amerikanischen Abfolgen
T2—C2 (25 mm) und T2—C1 (50 mm). Dicken uber 25 mm sollten an der Luft vorgetrocknet werden.



Natiirliche Dauerhaftigkeit: Kernholz von Greenheart besitzt neben aulRergewohnlich hohen Festigkeitswerten
auch eine gute Resistenz gegen chemische Einflisse, Feuer, Trockenholztermiten, Pilze/Insekten sowie eine —
bei Holz nur selten vorkommende, durch nichtmineralische Inhalte verursachte — Dauerhaftigkeit gegen Holz zer-
storende Schadlinge im Meerwasser.

Oberflaichenbehandlung: Bei typischen Verwendungen ist eine Behandlung zur Er-haltung einer ,frischen®
Oberflache nur selten erforderlich. Falls erforderlich, kénnen Lacke u. a. auf Nitro-, Polyester- oder Harnstoffbasis
verwendet werden; Greenheart gilt als chemisch schwach aktiv. Unbehandelte Flachen vergrauen bei Bewitterung.

Verwendung: In der Vergangenheit wurde Greenheart wegen herausragender physikalischer, mechanischer und
biologischer Eigenschaften sowie verfiigbaren gro3en Dimensionen, bevorzugt als Konstruktionsholz eingesetzt,
vorwiegend im Wasserbau flr Anleger, Dalben, Docks, Landungsbriicken, Piers, Reibepfahle, Schleusen, Uferbe-
festigungen, Schwimmstege, Briicken — aber auch fir Kihltirme und Klaranlagen. Jahrzehnte andauernde
Ubernutzung hat zu einem starken Riickgang der Vorréte gefiihrt, sodass Greenheart in frilher tiblichen Mengen
und Dimensionen nicht mehr zur Verfigung steht. Das heute noch vermarktete Holz stammt iberwiegend aus
dem Abriss alter Hafenanlagen und wird in kleinen Zuschnitten fiir Schnitzereien und Drechselarbeiten verwendet.

Anmerkungen: Aus Surinam wird unter dem Namen ,Groenheart® (ohne den Zusatz Demerara) ein farblich
ahnliches und ebenfalls sehr schweres und gegen Pilzbefall resistentes Holz importiert. Es handelt sich jedoch
nicht um hier beschriebenes Greenheart sondern um das meist unter dem brasilianischen Namen ,Ipé“
gehandelte Holz von Handreanthus serratifolius (Familie Bignoniaceae), das nicht gegen Schadlinge im Meer-
wasser resistent ist.

Greenheart (Chlorocardium rodiei): Querschnitt (ca. 10x); tangentiale und radiale Oberflache (natlrliche GroRe)
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