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Weitere wichtige
Handelsnamen:

Kurzzeichen nach DIN 4076/1:

Botanische Bezeichnungen:

Natiirliche Verbreitung:

Beschreibung

Handelsformen

Die mit den Rotbuchen (Fagus) verwandte Gattung Nothofagus ist im stdlichen Teil von Stidamerika, im stdlichen Austra-
lien, in Neuseeland und am artenreichsten in Papua-Neuguinea verbreitet. Es kommen dort Arten vor, deren feinporige Hol-
zer sich farblich sowie in den technischen Eigenschaften weitgehend &hneln und eine (iberregionale Bedeutung erlangen

Fir den europdischen Markt sind es iberwiegend die stidamerikanischen Hélzer, wie das hier hauptséchlich beschriebene
Coigue, daneben das Rauli und das bereits im Merkblatt 56 behandelte Lenga, die teilweise eine schon stiarkere Beachtung
als Austausch fiir Kirschbaum fanden. — In diesem Merkblatt werden, neben Coigue, die ebenfalls chilenischen Hélzer Rauli
und Roble, aus Neuguinea die Papua-Neuguinea ,,Beech” sowie aus Neuseeland die Silver ,,Beech’ angesprochen.

fir Coigue: Coihue, Feuerland-, Kirsche* (gebeizt);

Rauli: Chilean ,,Beech';
Roble: Pellin, Roble Pellin;

Papua-Neuguinea ,,Beech"': Neuguinea-Buche;
Silver ,,Beech®: Southland ,,Beech*.

Coigue: CO I;
Rauli: RA U.

Coigue = Nothofagus dombeyi;
Rauli = Nothofagus procera;
Roble = Nothofagus obliqua;

Papua-Neuguinea ,,Beech* = Nothofagus grandis u. a.;
Silver ,,Beech” = Nothofagus menziesii;
Familie der Fagaceen. — Siehe ,,Anmerkungen"'.

in Berglagen ab 500 m bis 1500 m oft als haufigste Art; stidliches Chile fur Coigue,
Rauli und Roble; Neuguinea fiir Papua-Neuguinea ,,Beech* und Neuseeland fur

Silver ,,Beech*.

Stammform: Astfreie LAngen bis 18 m,
lberwiegend um 10 m bis 15 m mit
Durchmessern bis 1,3 m (in Chile), bis
1,8 m in Papua-Neuguinea; teils mit
Wurzelanlaufen und Spannriickigkeit.

Farbe und Struktur des Holzes: Splint
auch innerhalb der Art von unter-
schiedlicher Breite, oft um 4 cm bis 7
cm und gelblich grau bis rosagrau.
Kernholz vom Splint nicht immer deut-
lich abgesetzt, blaB rosa bei Coigue, bis
rosabraun in den anderen Arten. Mark-
flecken méoglich. — Nach Farbe und
Struktur kdnnen Holzer von Birke, Birn-
baum, Erle, Kirsche, nordamerikan.
Red Gum und Rotbuche den Nothofa-
gus-Arten sehr dhnlich sein.

Zuwachszonen bei allen siidamerikani-
schen Arten durch dunkleres und
schmales Spatholz erkennbar, eine fei-
ne radiale Streifung und tangential eine
leichte Fladerung hervorrufend; bei
den neuseeldndischen Holzern iber-
wiegend schwécher ausgebildet und

Rundhoiz von Coigue und Rauli ab 0,5
m Durchmesser und 3,6 m Lange;
Schnittholz aller Arten in handelsiibli-

bei den aus Neuguinea undeutlich oder
fehlend.

Poren zerstreut und fein, nur auf gut
geglatteten Flachen noch schwach er-
kennbar; haufig durch dinnwandige
Thylien verstopft. — Holzstrahlen klein
und auf radialen Flachen nur Spiegel |
unter 1 mm Breite bildend (im Gegen-
satz zu den groBen der verwandten
Rotbuchen). — Speicherzellen sehr sel-
ten und das Holzbild nicht beeinflus-
send. — Faserverlauf Uberwiegend ge-
rade, nur teils leicht wellig; ohne
Wechseldrehwuchs.

Gesamtcharakter: GleichméaBig struk-
turierte Holzer, oft porenlos erschei-
nend und von lberwiegend hell rétli-
cherbrauner Farbung, deren Holzbild
Giberwiegend vom unterschiedlichen
Friih- und Spéatholz bestimmt wird.

Abweichungen: Von sehr alten Bau-
men stammende Hoélzer kénnen durch
Rotkern, wie bei Rotbuche, und durch
Innenfiule geschédigt sein.

chen Abmessungen; Furniere gemes-
sert (6-7/10 mm); Platten als Importwa-
re moglich.
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Eigenschaften

Oberflachenbehandiung

Verwendungsbereiche

Literatur

Gewicht — ungetr. (Rundh.) — kg/m?
— darrtrocken — g/cm?®

Druckfestigkeit (lufttrocken) — N/mm?

Biegefestigkeit (lufttrocken) — N/mm?

MaBig schwere Holzer, deren Gewicht
zwischen Erle und Ahorn schwankt und
sich entsprechend beim Einschnitt und
der weiteren Verarbeitung verhalten;
gehobelte Flachen, Profile sowie Boh-
rungen sind glatt und mit maBigem
Kraftaufwand herstellbar. Alle Arten
sind messer- und schélbar. Né&gel,
Schrauben und Leime halten gut. Auf-
grund eines hohen Tanningehaltes er-
geben alkalische Leime und Eisenme-
talle bei Feuchtigkeit, z. B. beim Ein-
schnitt, graue bis schwarze Verfarbun-
gen. Die Schwindungswerte sind maBig
groB bis groB und in tangentialer Rich-
tung von den radialen Werten stark un-
terschieden. Durch diese Werte und die
den Feuchteaustausch hemmende Ver-
thyllung wird vor allem die technische
Trocknung erschwert; so kann es, ne-

Davon ausgehend, daB eine Verwen-
dung nur im nicht bewitterten Bereich
erfolgt, sind nach einem Schliff mit fei-
ner Kérnung alle Nothofagus-Holzer
nach jeder Technik und mit allen Mit-
teln, Polituren eingeschlossen, zu be-

Coigue und verwandte Arten sind als
Vollholz dort einzusetzen, wo die ho-
hen Schwindungswerte ohne Bedeu-
tung sind oder aufgrund der geringen
Dimension und stabiler Feuchteverhalt-
nisse ohne nachteilige Auswirkung
bleiben: fir Mébelteile (FiiBe, Lisenen,
Stollen, kleine Schubkésten und Kndp-
fe oder Griffe), Drechslerarbeiten,
Schnitzereien und Spielzeug; die
Hauptverwendung erfolgt als Furnier:
fir Innenflaichen, Mébelfronten und
Vertifelungen oder als Kirschbaum ge-
beizt (Coigue); starke Stamme werden
in den Herkunftsldndern auch fir Fur-
nierplatten geschélt.
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ben RiBbildung und Verziehen, auch
zum Verschalen und Zell-Kollaps kom-
men. Das Stehvermdgen groBerer Lan-
gen und Stdrken ist bei Feuchte-
schwankungen, besonders bei Roble
und Coigue, gefdhrdet und ein Rift-
schnitt erforderlich. Die Widerstandsfa-
higkeit der Kernhdlzer gegen Pilzbefall
kann innerhalb einer Art deutlich
schwanken; sie reicht insgesamt von
nicht- bis maBig dauerhaft, die eine
Verwendung im Auflenbau auf nieder-
schlagsfreie Stellen begrenzt, zumal
durch die oft nur schwer erkennbare
Kern-Splintgrenze eine ungewollte Mit-
verwendung des sehr empfindlichen
Splintes erfolgen kann. Gut verkerntes
Rauli und Roble sind in dieser Gruppe
die noch widerstandsféahigsten Arten.

handeln. Das gleiche gilt flur farbende
Methoden. — Zu beachten ist, daB bei al-
kalischen Mitteln ein Nachdunkein zu
erwarten ist; in jedem Falle soliten Pro-
beteile angefertigt werden.

Austauschhdlzer:

In Abhangigkeit von Farbe und Dichte
fur Birke, Birnbaum, Erle, Kirschbaum,
Rotbuche und nordamerikan. Red Gum
(Liquidambar).

Anmerkungen: In den Verbreitungsge-
bieten der Gattung Nothofagus werden
von dieser noch zahlreiche andere Ar-
ten genutzt, wie z. B. in Neuseeland:
Red ,,Beech® (N. truncata) und Hard
»Beech' (N. fusca), in Papua-Neugui-
nea: P. N. G. ,,Beech* (N. perryi, N. rub-
ra u. a.), in Tasmanien: Myrtle (N. cun-
ninghamia) und in Chile: Guindo (N. be-
tuloides) sowie Nire oder ,,Siidbuche*
(N. antarctica), eine winterharte und
auch géartnerisch in Europa verwendete
Art.

woods. ~ B. R. E. Princes Risborough/
GB, 1972.

Miedler, K. & Pritz, G.: Mechan.-tech-
nolog. Untersuchungen von zwei weite-
ren chilenischen Nutzhélzern. — Kolo-
nialforstl. Mitt., Neumann, Neudamm,
1940.

Ressel, J. & Welling, J.: Das Trock-
nungsverhaiten des Holzes Coigue 2. -
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Bisher erschienene Merkblatter: 1 Sipo; 2 Sapelli; 3 Iroko; 4 Afzelia; 5 Rote Meranti, Rotes Seraya, Rotes Lauan, Rotes Balau; 6 Kosipo; 7 Azobe (Bongossi); 8 Koto; 9 Western Red Ce-
dar; 10 Redwood; 11 Oregon Pine (Douglasie); 12 Hemlock; 13 Brasilkiefer; 14 Pitch Pine; 15 Aningre bianc/Longhi blanc; 16 Makore und Douka; 17 Abarco/Jequitiba; 18 Amerikani-
sches Mahagoni; 19 Limba (Frake); 20 Celtis (Ohia); 21 Afrormosia; 22 Danta (Kotibe); 23 Canarium (Aiele); 24 llomba; 25 Angelique (Basralocus); 26 Sitka; 27 Ramin; 28 Niangon; 29 Fra-
mire; 30 Kondroti; 31 Weiles Meranti; 32 Gelbes Meranti; 33 Merbau; 34 Mansonia; 35 Wenge; 36 Larchenhdlizer; 37 Yellow Cedar; 38 Cedro; 39 Khaya; 40 Tiama; 41 Dibetou; 42 Teak;
43 Agba (weiBes Tola); 44 Abura; 45 Movingui; 46 Bilinga; 47 Bintangor (Calophyllum); 48 Keruing; 49 Kapur; 50 Erlauterungen; 51 Ovengkol (Amazakoue); 52 Radiata Pine; 53 Palisan-
der (Jacaranda); 54 Bubinga (Kevazingo); 55 Louro Preto; 56 Lenga; 57 Fichtenhéizer; 58 Abachi; 59 Faro (Daniellia); 60 Maniu; 61 Podo-Holzer (auBer Maniu); 62 Kiefer (européisch); 63
Eiche und Austauschhéizer; 64 NuBbaum und Austauschhélzer; 65 Kirschbaum und Austauschhélzer; 66 Laubhélizer mit Farbstreifen; 67 Ako (Antiaris); 68 Boiré (Mambode); 69 Bossé:
70 Padouk; 71 Cerejeira; 72 Cordiahdlzer (helibraun); 73 Muiratinga; 74 Tatajuba (Bagassa); 75 Courbaril (Jatoba); 76 Jaboty (Cambara); 77 Yellow Balau; 78 Eyong; 79 Okoume; 80
Ahornhélzer; 81 Fuma (Ceiba), 82 Tali (Missanda); 83 Lati; 84 Ebenhéizer.

Angaben nach neuesten Erkenntnissen, jedoch unter AusschiuB jeglicher Haftung. — Abdrucke, Vervielfdltigungen und sonstige
Wiedergaben, auch in Ausziigen, nur mit Genehmigung des Vereins Deutscher Holzeinfuhrhduser e. V.






