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Dieses in Sldostasien schon seit langerer Zeit verwendete Handelsholz gehért in Europa zu einer noch wenig bekannten Gruppe
von Schnitt- und Furnierhdlzern; sie besteht aus mehreren botanischen Arten gleicher Gattung von sehr dhnlichen Eigenschaften
und wird allgemein mit dem in Malaya heimischen Namen Melunak bezeichnet. — In der Farbe und Harte kénnen diese Holzer dem
botanisch nahe stehenden Danta (Kotibe) aus Westafrika und verschiedenen Mahagoni-Hélzern &hnlich sein. Melunak gehort zu
den in den Malaysian Grading Rules angebotenen Arten und kann als Schnittholz aus Malaysia und Indonesien bezogen werden.

Beschreibung

Handelsformen

Weitere wichtige Handelsnamen:

Botanische Bezeichnungen:

Kurzzeichen nach DIN 4076/i:

Natiirliche Verbreitung:

Stammform: Uberwiegend geradschaf-
tig und zylindrisch, vereinzelt auch mit
schmalen Brettwurzeln. Durchmesser
haufig um 0,5m bis 0,7'm, maximal bis
1,2 m; astfreie Stdmme von 7 m bis
14 m, meist um 9 m lang.

Farbe und Struktur des Holzes: Splint
blaB gelblich bis blaB hellbraun und um
4 cm bis 7 cm breit. Frisches Kernholz
farblich oft nur schwach vom Splint
unterschieden, nach dem Ubertrock-
nen rosabraun bis rotbraun und deut-
lich abgesetzt. Da es sich bei Melunak
um mehrere botanische Arten handelt,
kann die Farbtiefe deutliche Schwan-
kungen aufweisen, ahnlich den Maha-
goni-Holzern. Spater, bei anhaltender
und starker Belichtung des trockenen
Holzes ist, wie bei anderen rotlichen
Hoélzern auch, eine Aufthellung moglich.
— Poren zerstreut, fein bis mittelgroB
und auf glatten Langsflachen als Po-
ren-Rillen noch erkennbar; sehr verein-
zelt auch mit fast weiBen, nicht-mine-
ralischen Einlagerungen. — Holzstrah-
len fein, auf glatten Querschnitten ohne
Lupe nicht erkennbar; auf tangentialen

Der Import des Melunak befindet sich
noch in der Entwicklung und ist zur Zeit
nur von Schnittholz bekannt.

Schnittholz; auf Anfrage auch Furniere,

Balong ayan, Baru, Pinang, Sisiat, Ta-
kalis, Tassiet (siehe ,,Anmerkungen®).

Pentace adenophera, -bracteolata,
-curtisii, -laxiflora, -macrophylla, -trip-
tera u.a. (siehe ,,Anmerkungen’’);
Familie der Tiliaceen (friher auch in
Sterculiaceen).

In Vorbereitung.

Sldostasien, besonders in Malaysia
und Indonesien, selten auch in Thai-
land, Laos und Vietnam; andere Arten
gleicher Gattung auch in Birma (siehe
-Anmerkungen®’).

Langsschnitten durch eine regelmagi-
ge, stockwerkartige Anordnung (mit 1
bis 2 Stockwerken/mm) deutlich wahr-
nehmbar; die Spiegel sind ohne Einfluf3
auf das Holzbild. — Speicherzellen nur
schwach ausgebildet und nicht struk-
turbildend. — Faserverlauf mit leichtem,
oft aber starkem und regelmaBigem
Wechseldrehwuchs, einen den Maha-
goni-Hoélzern ahnlichen und attraktiven
Glanzstreifen verursachend. Zuwachs-
zonen auf Querschnitten durch ein
dichteres und dadurch dunkleres Spat-
holz angedeutet, auf Langsflachen das
Holzbild kaum noch beeinflussend.

Gesamtcharakter: MaBig dichte und
leicht porige Holzer von lberwiegend
rotlichbrauner Farbe und oft deutlicher
Glanzstreifung, auBerlich dem Sapelli
oder dem Amerikanischen Mahagoni
haufig sehr ahnlich (siehe: , Anmer-
kungen®).

Abweichungen: Als Gruppen-Holzart
besteht Melunak aus Hélzern mehrerer
botanischer Arten und kann daher in
Farbe, Porung und Dichte variieren.
Spezifische Fehler sind nicht bekannt.

Mobelteile und Profilholzer
(weitere Informationen in ,Malaysian
Grading Rules, 1984").
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Eigenschaften

Oberflachenbehandlung

Verwendungsbereiche

Literatur

Gewicht — lufttrocken (Schnittholz) . . .

—darrtrocken . . . . ... ...
Druckfestigkeit (lufttrocken). . . . . . .
Biegefestigkeit (lufttrocken) . . . . . . .

0,66 g/cm?®

.............. ca. 0,59 g/cm®
.............. ca. (45)N/mm?
.............. ca. (90) N/mm?

(Aufgrund der im Melunak zusammengefaBSten botanischen Arten kénnen die obigen Werte bis ca. + 15%

schwanken)

Die Holzer des Melunak k&nnen nicht
nur strukturell und farblich dem Sapel-
li, dem Amerikanischen Mahagoni, dem
Tiama u.a. dhneln, sie kdénnen auch
ahnliche technische Eigenschaften be-
sitzen. Andererseits ist auf die teils
deutlichen Farb- und Gewichtsunter-
schiede, bzw. Harteschwankungen hin-
zuweisen. Das Séagen, Hobeln, Frasen
und Bohren bereiten keine Schwierig-
keiten; nur bei starkem Wechseldreh-
wuchs kann es, wie bei anderen Hol-
zern dieser Struktur auch, zum Ausrei-
en kommen. Flr Schrauben und Na-
gel ist vorzubohren. Melunak ist mes-
serbar. Leime halten gut, stark alkali-
sche Mittel kbnnen zur Verfarbung fih-
ren. — Die technische Trocknung, wie

Nach den bisherigen Erfahrungen kann
Melunak, wie andere rotliche Holzer
behandelt werden; matt bis stark glan-
zende Lacke ergeben bei Riftschnitt

Vollholz: Das Kernholz kann im AuBen-
bau fir Rahmen (Riftschnitt), Wandbe-
kleidungen sowie Unterschlage und im
Ausstattungsbereich fiir Kleinmdbel,
Méobelteile oder Gestelle flir Sitzmobel
eingesetzt werden.

Furniere: Messerfurniere fir hochwer-
tige Mobel und Vertafelungen, &hnlich
Mahagoni-Hélzern. ~

Austauschholzer: Teilweise einsetzbar
wie Amerikanisches Mahagoni (Merk-
blatt 18), Khaya (M. 39), Sapelii (M. 2),
Sipo (M. 1), Bosse (M. 69), Danta (M. 22)
und Dark Red Meranti (M. 5).

Anonymus: The Malaysian Grading Ru-
les for Sawn Hardwood Timber. — Ma-
laysian Timber Board u. Ministry for
Primary Industries., Kuala Lumpur/Ma-
laysia 1984.

Burgess, P.F.: Timbers of Sabah. —
Forest Department of Sabah, Sand-
akan/Malaysia 1966.

Dahms, K.-G.: Asiatische, ozeanische
und australische Exporthélzer. - DRW-
Verlag, Stuttgart 1982.

auch die Freiluft-Trocknung, verlaufen
langsam (Thyllen) wobei eine nur gerin-
ge Neigung zum Verziehen besteht.
Das Stehvermdgen ist trotz niedriger
aber stark ungleicher Werte zwischen
tangentialer und radialer Schwindung
nur befriedigend; fur groBere oder
maBhaltige Konstruktionen ist Rift-
schnitt zu empfehlen.

Das Kernholz von Melunak ist im trock-
nen Zustand geruchlos bis schwach
sduerlich. — Die natiurliche Wider-
standsfahigkeit gegen einen Pilzbefall
des Kernholzes ist befriedigend bis gut
bei den dunkleren Qualitaten, ver-
gleichbar mit schweren und dunklen
Holzern des Dark Red Meranti.

besonders ansprechende Streifen. Im
AuBenbau sind pigmentierte Holz-
schutz-Lasuren zu empfehlen.

Anmerkungen: In gleicher botanischer
Gattung (Pentace) kdnnen das nur we-
nig vorkommende Holz der malaysi-
schen Art P. eximia ein Darrgewicht bis
0,9 g/cm® und das der indonchinesi-
schen P. tonkinensis (,,Nghien‘’) sogar
1,0 g/cm® erreichen. — Das als ,, Thitka*
bezeichnete und hauptséachlich in Bir-
ma vorkommende Holz von Pentace
birmanica und P. griffithii gehort zu
den besonders schonen dieser Gattung
und wird falschlich auch als ,,Burmese
Mahogany‘‘ bezeichnet.
Verschiedentlich wird Melunak schon
beim Einschnitt dem Red Meranti, Nya-
toh oder dem Mengkulang unterge-
mischt und von lokalen Handlern als
. Talung” bezeichnet.

‘Desch, H.E.: Manual of Malayan Tim-

bers. — Malayan Forest Records No. 15,
Malaya Publishing House, Singapore
1954.

Keating, W.G. & Bolza, E.: South-east
Asia, Northern Australia and Pacific,
Vol. 1. — CSIRO, Melbourne 1982.

Rodger, A.: A Handbook of the Forest
Products of Burma. — Government Prin-
ting, Rangoon 1951.

Bisher erschienene Merkblatter: 1 Sipo; 2 Sapelli; 3 Iroko; 4 Afzelia; 5 Rotes Meranti, Rotes Seraya, Rotes Lauan, Rotes Balau; 6 Kosipo; 7 Azobe (Bongossi); 8 Koto; 9 Western Red
Cedar; 10 Redwood; 11 Oregon Pine (Douglasie); 12 Hemlock; 13 Brasilkiefer; 14 Pitch Pine u. &hnliche Kiefern-Arten; 15 Aningre blanc/Longhi blanc; 16 Makoré und Douka;
17 Abarco/Jequitiba; 18 Amerikanisches Mahagoni; 19 Limba (Frake); 20 Celtis (Ohia); 21 Afrormosia; 22 Danta (Kotibe); 23 Canarium (Aiele); 24 llomba; 25 Angelique (Basralocus);
26 Sitka; 27 Ramin; 28 Niangon; 29 Framire; 30 Kondroti; 31 WeiBes Meranti; 32 Gelbes Meranti; 33 Merbau; 34 Mansonia; 35 Wenge; 36 Larchenhdélzer; 37 Yellow Cedar; 38 Cedro;
39 Khaya; 40 Tiama; 41 Dibetou; 42 Teak; 43 Agba (weiBes Tola); 44 Abura; 45 Movingui; 46 Bilinga; 47 Bintangor (Calophyllum); 48 Keruing; 49 Kapur; 50 Erlauterungen; 510vengkol
(Amazakoue); 52 Radiata Pine; 53 Palisander (Jacaranda); 54 Bubinga (Kevazingo); 55 Louro Preto; 56 Lenga; 57 Fichtenholzer; 58 Abachi; 59 Faro (Daniellia); 60 Maniu; 61 Podo-
Holzer (auBer Maniu); 62 Kiefer (europdisch); 63 Eiche und Austauschhélizer; 64 NuBbaum und Austauschhdéizer; 65 Kirschbaum und Austauschhélzer; 66 Laubholzer mit Farbstreifen;
67 Ako (Antiaris); 68 Boiré (Mambode); 69 Bossé; 70 Padouk; 71 Cerejeira; 72 Cordiahdizer (hellbraun); 73 Muiratinga; 74 Tatajuba (Bagassa); 75 Courbaril (Jatoba); 76 ngoty
(Cambara); 77 Yellow Balau; 78 Eyong; 79 Okoume; 80 Ahornhdlzer; 81 Fuma (Ceiba); 82 Tali (Missanda); 83 Lati; 84 Ebenhoizer; 85 Coigue und andere Nothofagus-Holzer;
86 Amerikanische Roterle und andere Erlen-Arten; 87 Greenheart; 88 Amerikan. WeiBeschen u. &hnliche Eschen-Arten; 89 Amerikanisches Whitewood; 90 Sucupira u. &hnliche Arten;
91 Naga (Okwen); 92 Melunak.

Angaben nach neuesten Erkenntnissen, jedoch unter AusschluB jeglicher Haftung. — Abdrucke, Vervielfaltigungen und sonstige
Wiedergaben, auch in Ausziigen, nur mit Genehmigung des Vereins Deutscher Holzeinfuhrhéuser e.V.






