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Botanische Bezeichnung: Lonchocarpus cf. castilloi, Familie Fabaceae-Faboideae

Verbreitung: Sidostliches Mexiko, Mittelamerika (Guatemala, Belize)

Weitere wichtige Handelsnamen: Balché, chacté, chashté, canazin, manchiche, matachiche
(MX); cabbage bark (BZ), manchiche, manchuch (GT)

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: keines
CITES Schutzstatus: Nicht geschitzt

Das Handelsholz Machiche stammt Uberwiegend von L. castilloi, aber auch Holz weiterer 5 im
Sudosten Mexikos heimischer Arten der Gattung Lonchocarpus kann enthalten sein. Trotz einer
langsam zunehmenden Nachfrage gilt das in guten Dimensionen verfligbare, technisch und
asthetisch ansprechende Holz nach wie vor als nicht den Mdglichkeiten entsprechend genutzt
(Foerster et al., 2003).

Farbe und Struktur des Holzes: Kernholz gelblich bis rot bis kupferbraun (auch dunkelbraune,
nussbaumahnliche Farbténe sind moglich), gelegentlich mit dunklen Farbstreifen; deutlich
abgesetzt von cremefarbenen bis hellbraunen Splint. Zuwachszonen makroskopisch erkennbar,
durch feine marginale Parenchymbander begrenzt. Holzstrahlen mit regelmapigem Stockwerkbau.
Der Wechsel zwischen dunklem Faser- und hellem Speichergewebe sorgt fir ein belebtes,
attraktives Holzbild durch feine Streifen (radial) und Fladern (tangential). Textur mittel bis grob,
Faserverlauf stark wechseldrehwiichsig. Trockenes Holz ohne charakteristischen Geruch. Das
Kernholz fluoresziert gelblich unter UV-Licht.

Gesamtcharakter: Schweres, strukturell und farblich sehr variables Holz von mittlerer bis grober
Textur; mit sehr dekorativer Maserung auf tangentialen Oberflachen.

Eigenschaften

Gewicht frisch [kg/m?] ~ 1230
Rohdichte lufttrocken (12-15% u) [g/cm?] 0,82-0,87-0,91
Druckfestigkeit uqz.15 [N/mm?] 67-77-88
Biegefestigkeit u4,.15 [N/mm?] 146-173-199
Elastizitatsmodul (Biegung) u4,.15 [N/mm?] 14500-15910-17330
Bruchschlagarbeit [kd/m?] 86-123-161
Scherfestigkeit u4,.15 [N/mm?] 17-19-21
Harte (JANKA) L zur Faser uy,.15 [kN] 12-15-17
Harte (BRINELL) | zur Faser u4,.15 [N/mm?] 45-53-61
Trocknungsschwindmald (frisch bis uq2.15) radial[%] 1,1
tangential [%] 24
Differentielles Schwindmal} [%/%] radial 0,19
tangential 0,34
Naturliche Dauerhaftigkeit gepruft nach DIN-EN 350-1 Klasse 1

Bearbeitbarkeit: Das schwere und harte Holz ist mit Handwerkzeugen etwas schwierig zu
bearbeiten, kann aber mit Hartmetall bestlickten Werkzeugen sehr gut maschinell zu glatten
Oberflachen  bearbeitet werden, Kanten neigen leicht zum Ausreilen. Latente
Trocknungsspannungen kénnen beim Trennschnitt zu Verformungen fuhren. Die Verklebung mit
handelstblichen Weifleimen ist gut moglich. Fir Nagel und Schrauben muss vorgebohrt werden.
Die Oberflachenbehandlung bereitet keine Schwierigkeiten, das Holz ist gut zu wachsen, dlen und
lasieren; vor dem Lackieren sind Porenfiller erforderlich.



Trocknung: Die Schwindwerte liegen im mittleren Bereich und ergeben ein gutes bis mittleres
Stehvermoégen. Die Freilufttrocknung erfolgt mit mapiger Geschwindigkeit und relativ starker
Tendenz zur Bildung interner Spannungen, Verformungen sowie Oberflachen- und Endrisse. Die
technische Trocknung erfordert eine vorsichtige Steuerung sowie eine ausreichende
Konditionierung.

Verwendung: Dekorative Messerfurniere, hochwertige Moébel, FuBbdden (Dielen, Vollholz- und
Fertigparkett), Treppenstufen (verleimt), Leimholz fir Kiichen- und Laborarbeitsplatten, Dekor im
Innenausbau (Bilderrahmen, Spiegel, Lampen, etc.), Kunsthandwerk.

Austausch: Fur farblich und technisch ahnliche Holzer wie z.B. Afzelia (Nr.4) und Merbau (Nr.33),
auch fir Jatoba (Nr. 75).
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Machiche (Lonchocarpus cf. castilloi): Querschnitt (ca. 12x) und radiale Oberflache (nattrliche GréfRe)
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