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Botanische Bezeichnung: Tabebuia rosea, Familie Bignoniaceae

Verbreitung: Mexiko, Mittelamerika, Karibik, nordliches Stidamerika

Weitere wichtige Handelsnamen: Amapola, macuilixuatl, roble blanco (MX), roble, r. de
sabana, r. blanco (Mittelamerika und Karibik); ipé rosa (BR);
roble, flor morado (CO); apamate (VE); tajibo (BO);
mayflower (GB); "white cedar" (internationaler Markt)

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: keines

CITES Schutzstatus: Nicht geschitzt

Rosa morada ist ein wichtiger Reprasentant einer Gruppe von leichten bis mittelschweren Hélzern
der Gattung Tabebuia, die im Verbreitungsgebiet meist unter dem Namen "roble" gehandelt
werden (das Holz ist dem Eichenholz der Gattung Quercus oberflachlich ahnlich). Dank der guten
Bearbeitbarkeit und des attraktiven Erscheinungsbildes ist Rosa morada eines der am meisten
genutzten Nutzhélzer der Region, vorwiegend fir Mébel und Innenausbau.

Farbe und Struktur des Holzes: Kernholz hell bis mittel rosabraun, nur geringfigig dunkler als
der im Farbton ahnliche Splint. Zuwachszonengrenzen nur bei den noérdlichen Herkiinften
makroskopisch erkennbar, markiert durch schmale dunkle Spatholzbander. Faserverlauf gerade
bis wechseldrehwtichsig. Holz von mittlerer Textur und leicht glanzend, mit einer attraktiven, leicht
wolkigen Maserung auf tangentialen Flachen. Trockenes Holz ohne charakteristischen Geruch.

Gesamtcharakter: Sehr dekoratives, hell rosabraunes Holz von mittlerer Textur und mit
kontrastreicher Fladerzeichnung auf tangentialen Oberflachen.

Eigenschaften

Gewicht frisch [kg/m?] =~ 1140
Rohdichte lufttrocken (12-15% u) [g/cm?] 0,56-0,60-0,64
Druckfestigkeit uqz.15 [N/mm?] 47-53-59
Biegefestigkeit u4,.15 [N/mm?] 90-106-122
Elastizitatsmodul (Biegung) u4,.15 [N/mm?] 8600-9790-10990
Bruchschlagarbeit [kd/m?] 64-78-93
Scherfestigkeit u4,.15 [N/mm?] 12-13-15
Harte (JANKA) L zur Faser u4,.15 [kN] 5,2-6,7-8,1
Harte (BRINELL) | zur Faser u4,.15 [N/mm?] 23-28-32
Trocknungsschwindmal (frisch bis uq2.15) radial[%] 0,9
tangential [%] 1,8
Differentielles Schwindmal} [%/%] radial 0,15
tangential 0,29
Naturliche Dauerhaftigkeit gepruft nach DIN-EN 350-1 Klasse 4

Bearbeitbarkeit: Das mittelschwere Holz Iasst sich mit Hand- und Maschinenwerkzeugen sehr gut
bearbeiten. Beim Hobeln radialer Flachen neigt das Holz wegen des mitunter ausgepragten
Wechseldrehwuchses zum Ausreifen. Die Verklebung mit handelstblichen WeiBleimen und
anderen Klebstoffen bereitet keine Schwierigkeiten. Fir Nagel und Schrauben sollte vorgebohrt
werden, um ein Spalten des Holzes zu verhindern Das Holz lasst sich gut beizen, wachsen, 6len
und lasieren; vor dem Lackieren sollten Porenflller verwendet werden.

Trocknung: Die Schwindwerte liegen im niedrigen Bereich und ergeben ein gutes Stehvermdgen.
Das Holz trocknet sowohl unter Freiluftbedingungen als auch bei der technischen Trocknung rasch



und ohne spezifische Trocknungsschaden. Die Trocknung sollte jedoch méglichst bald nach dem
Einschnitt erfolgen, um wertmindernde Schaden durch holzverfarbende Pilze zu vermeiden.

Verwendung: Dekorative Schal- und Messerfurniere, hochwertige Maobel, laminierte
Rahmenhoélzer, Leimholz, FuBbéden (Dielen, Vollholz- und Fertigparkett), Panele und Profilbretter,
Dekor im Innenausbau (Bilderrahmen, Spiegel, Lampen, etc), Kunsthandwerk.

Austausch: Als dekorative Schalfurniere und massive Bauteile im Moébelbau z.B. fir Uimenhdlzer
(No.105) oder Aningré (No.15); als Massiv- und Fertigparkett im Wohnbereich fir milde Eiche
(No.63), Soft maple (No.80) und dhnliche Holzer.
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