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Angelim vermelho

Botanische Bezeichnung: Dinizia excelsa, Familie Fabaceae-Caesalpinioideae*

Verbreitung: Nordliches Stidamerika: Brasilien (Acre, Amapa Amazonas,
Maranhao, Para, Rondénia, Roraima), Guyana, Surinam

* Nach der friheren Systematik der Familie Fabaceae gehorte die Gattung Dinizia
zur Unterfamilie Mimosoideae. Kiirzlich wurde sie jedoch der Unterfamilie
Caesalpinioideae zugeordnet (LPWG, 2017)

Weitere wichtige Handelsnamen: Angelim falso, angelim ferro, angelim pedra verdadeiro, angelim
preta, dinizia parda, faveira, faveira ferro, faveira grande,
faveira preta, faveira dura, gurupa, parica (BR); kuraru (GY)

Die lokalen Namen ,angelim“ und ,faveira“ werden in Brasilien auch fir viele andere
Handelshdlzer verwendet, vorwiegend aus der Familie Fabaceae. Bei Bestellung und
Kauf ist es deshalb ratsam, den botanischen Namen anzugeben.

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: DEEX

Dinizia excelsa gehort zu den hdchsten Baumen in den Waldern der Amazonasregion. Bdume mit 60 m Héhe und
Durchmessern bis zu 1,5 m. Kirzlich wurde sogar ein Exemplar von 88 m Hohe und einem Durchmesser von
1,8 m entdeckt (TAZ-Archiv, 2019). Das Schnittholz im Handel stammt jedoch in der Regel von Baumen gerin-
gerer Dimensionen. Das Holz ist schwer, sehr dauerhaft und fir konstruktive Anwendungen im Au3enbau sehr gut
geeignet. Nicht zu unterschatzende Nachteile sind die bei alteren Baumen haufige Kernfaule und der stechende,
unangenehme Geruch des feuchten Holzes, der bei Wiederbefeuchtung trockenen Holzes erneut auftreten kann. In
Brasilien, dem mit Abstand gré3ten Produzenten von Angelim vermelho, soll auch zertifiziertes Holz verfiigbar sein.

Farbe und Struktur: Kernholz im frischen Zustand gelblich bis blass rétlich zu dunkelrot-braun nachdunkelnd,
mitunter mit dunkleren Farbstreifen; nicht immer deutlich abgesetzt vom etwas hell rétlich grauen, 5-10 cm breiten
Splintholz. Poren mittelgrofd bis grob, zerstreut und vereinzelt mit hellfarbigen organischen Inhalten. Axialparenchym in
augenférmigen Feldern um die Poren und feinen marginalen Bandern. Holzstrahlen fein, bei einigen Mustern durch
eine unregelmafig stockwerkartige Anordnung noch erkennbar. Faserverlauf mit deutlichem Wechseldrehwuchs, oft
auch sehr unregelmafig.

Gesamtcharakter: Farblich wie strukturell Gberwiegend homogenes Holz von mittlerer Textur und sehr hoher Dichte;
Holzbild schlicht, auf radialen Flachen mit schwachen Glanzstreifen durch Wechseldrehwuchs.

Eigenschaften:

Rohdichte lufttrocken (12-15 % u) [g/cm?] 0,95-1,09-1,15
Druckfestigkeit u,, ,, [N/mm?] 78-86-98
Biegefestigkeit u,, .. [N/mm?] 110-129(-160)
Elastizitatsmodul (Biegung) u,, .. [N/mm?] 16 600—19 400(—26 300)
Zugfestigkeit u,, ., [N/mm?] 59-105(-198)
Bruchschlagarbeit [kJ/m?] k. A.
Scherfestigkeit [N/mm?] 17-19-26
Harte (JANKA) L zur Faser u, . [kN] 11,0-14,6-16,0
Harte (BRINELL) wie oben, [N/mm?] (berechnet) 41-52-57
TrocknungsschwindmaR (frisch bis u,, ) [%] radial 2,2-2,7
tangential 3,8-5,0
Differentielles Schwindmaf [%/%)] radial 0,25
tangential 0,43
pH-Wert 4,6
Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen Pilzbefall (DIN EN 350) Klasse 1(-2)

Bearbeitbarkeit: Angelim vermelho ist ein sehr schweres und hartes Holz mit entsprechenden Festigkeitseigen-
schaften, die in etwa im Bereich von Bongossi und dhnlichen Hoélzern liegen. Die maschinelle Bearbeitung ist wegen
der grol3en Harte erschwert und erfordert einen hohen Kraftaufwand. Bei ausgepragtem Wechseldrehwuchs besteht
beim Hobeln radialer Flachen die Neigung zum Ausrei3en. Der oft unregelmaRige Faserverlauf kann zu einem vor-
schnellen Abstumpfen der Werkzeugschneiden fiihren. Hartmetall bestiickte Werkzeuge werden empfohlen. FUr
Schraubverbindungen muss vorgebohrt werden.



Zur Verklebung liegen nur wenige Informationen vor, empfohlen werden PUR-Kleber, die auch bei Holzern mit
groflier Oberflachendichte gute Ergebnisse erwarten lassen. Die Qualitat der Oberflachenbehandlung wird als ,gut*
beschrieben, durfte aber bei den meisten Anwendungen (konstruktiver AuRenbau) kaum eine Rolle spielen.

Trocknung: Die mittleren bis starken Schwindmafie und die trdge Feuchteaufnahme bzw. -abgabe verleihen dem
Holz ein noch befriedigendes Stehvermogen. Die Freilufttrocknung verlauft langsam bei maRiger Neigung zu Ver-
formung, Rissbildung und Verschalung. Die technische Trocknung, obwohl selten praktiziert, sollte mit groRer Vor-
sicht vorgenommen werden, um starke Verformung sowie Oberflachen- und Endrisse auf ein tolerierbares Maf} zu
reduzieren. Unter drastischen Trocknungsbedingungen besteht Gefahr von Innenrissen und Zellkollaps.

Natiirliche Dauerhaftigkeit: Die Dauerhaftigkeit gegen holzverfarbende und -zerstérende Pilze ist gut bis sehr gut.
Eine mittlere bis gute Dauerhaftigkeit gegen Schadlinge im Meerwasser ermdglicht den Einsatz im Brackwasser.

Verwendung: Als Konstruktionsholz fur starke Beanspruchungen im Auf3enbau, an die keine hohen Anspriiche
bezilglich MaRhaltigkeit und Oberflachengiite gestellt werden, z. B. fir Schwellen, Bricken- und Hafenbau,
Schwimmstege, Gewasserschutz, Larm- und Sichtschutzwande, IndustriefuRbdden, Zaunanlagen, lokal auch fiir
den Bootsbau (Planken und Decks). Wegen der Geruchsentwicklung nicht in geschlossenen Raumen verwenden!

Anmerkungen: Das Holz enthalt wasserldsliche, auswaschbare Inhaltsstoffe. Bei feuchtem Holz kénnen eisenhal-
tige Metalle zu graublauen Verfarbungen des Holzes flihren; Korrosion der Befestigungsmittel ist moglich.

a1}

Angelim vermelho (Dinizia excelsa): Querschnitt ca. 10x, tangentiale und radiale Oberflache (naturl. GréRRe)
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