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Schwarze Palmen

Neben der Kokospalme gibt es nur wenige Palmen, die nicht nur lokal genutzt, sondern auch inter-
national vermarktet werden. Botanisch gesehen gehdren Palmen zu den Monokotylen, wie zum
Beispiel auch Bambus, und zahlen daher nicht zu den Holzgewachsen. Viele Monokotyle (Einkeim-
blattrige) bilden ein holzahnliches Gewebe, das fast wie Holz verarbeitet werden kann. Sie sind
anders aufgebaut als Nadel- und Laubhdlzer; sie bilden keine Zuwachszonen und radiale und tangen-
tiale Schwindmale sind nahezu gleich, was dem ,Holz* in aller Regel eine gute Dimensionsstabilitat
verleiht.

Die beiden Palmen, die neben der Kokospalme mit einer gewissen RegelmalRigkeit in geringen
Mengen auf dem deutschen Markt verfiigbar sind, werden im Folgenden beschrieben.

Black palm, chonta palm

Botanische Bezeichnung: Iriartea deltoidea, Familie Arecacea

Naturliche Verbreitung: Mittelamerika, nordliches Sudamerika
(westliches Amazonasbecken)

Weitere wichtige Handelsnamen: Macana, palma bambona, p.barrigona, p. de chonta,
pachuba (CO); maquenque, yunyuna, barrigona, zancona
(CO); corneto, pambil (EC); Stelzenpalme (DE); chonta ne
gra, consuelo de mujer, huacrapona, palmito de montana,
p. dulce, palmilera (CR); chonta jira (PA); copa palm (US);

pona (PE)
Kurzzeichen nach DIN EN 13556: Keines
Black palmyra
Botanische Bezeichnung: Borassus flabellifer, Familie Arecaceae
Natiirliche Verbreitung: Indischer Subkontinent, Indochina und Siidostasien bis zu

den Sundainseln; kultiviert auch in Savannenregionen
West- und Ostafrikas sowie entlang des Persischen Golfs.

Weitere Lokal- und Handelsnamen: Palmyrapalme, Lontarpalme, Lontaropalme (DE),
doub palm, palmyra palm, tala palm, toddy palm, sugar palm,
wine palm, ice apple (GB,US); taal, taad, talam (IN);
panaimaram, pananchoru (LK); borasse, palmier de Palmyre,
rénier, rondier, palmier a sucre (FR); palmera de Palmira
(ES); shan ye shu tou zong, shan ye tang zong (CN); shan
ye zi (TW); brogdo ,palmeira brava, panuguera (PT); tan bin
(MM); dom thuot, thnadt (KH); ta:n (LA); not, tan, tan-yai, ton
taan (TH); thét nét, thdt 16t (VN); lontar, tal, siwalan, tala ID);
lontar, tah, tai (MY).

Kurzzeichen nach DIN EN 13556: Keines



Da sich die asthetischen wie technischen Eigenschaften dieser beiden schwarzen Palmen nur
geringfligig unterscheiden, werden sie im Folgenden gemeinsam abgehandelt.

Farbe und Struktur: Im Gegensatz zur Kokospalme wird bei diesen beiden Palmen nur der dichte
und harte auere Stammbereich (etwa 1/4 bis 1/3 des Radius) wirtschaftlich genutzt. Der zentrale
Kern der Baume besteht zum groften Teil aus weichem, parenchymatischen Grundgewebe und ent-
halt nur wenige der dunkleren Gefalbiindel, deren hohe Konzentration dem Gewebe im aulleren
Stammabschnitt seine charakteristische schwarzbraune Farbe und Harte verleihen. Faserverlauf ge-
rade, getrocknet ohne charakteristischen Geruch.

Gesamtcharakter: Dunkel bis nahezu schwarz, leicht braunlich meliert ohne Zuwachszonen und mit
einer dekorativen Maserung, die durch den Farbkontrast zwischen dem etwas hellerem Grund-
gewebe und den dunklen Faserblndeln gepragt ist.

Eigenschaften: Zuverldssige Daten zu den physikalischen und mechanischen Eigenschaften der
beiden Palmen sind selten und lickenhaft. Die in der Tabelle aufgefihrten Daten beziehen sich aus-
schlieRlich auf das verholzte Gewebe des dufderen Stammbereiches und sind wissenschaftlichen
Untersuchungen entnommen (siehe Literatur).

Black Palmyra Black Palm
(Borassus flabellifer) (Iriartea deltoidea)

Rohdichte lufttrocken (12—-15 % u) [g/cm?] 0,97-1,08 0,94-1,04-1,12
Druckfestigkeit u,, ,. [N/mm?] 43-60-77 83-91
Biegefestigkeit u,, ,.[N/mm?] 129-138 128—-147(-245)
Elastizitatsmodul (Biegung) u,, ,. [N/mm?] 14 100-15 600 16 700—21 200(-31 680)
Zugfestigkeit u,, .. [N/mm?] k.A. 105-128
Bruchschlagarbeit [kd/m?] ~23 k.A.
Scherfestigkeit [N/mm?] k.A. 14-16
Harte (JANKA) L zur Faser u,, .. [kN] 8,2-9,0 k.A.
Harte (BRINELL) L [N/mm?] (berechnet) 33-35 k.A.
Trocknungsschwindmal (frisch bis u,, ,.) [%]  radial/tangential k. A. 1,4-1,8
Schwindmal? total (frisch bis darrtrocken) radial/tangential ~ 5,5 4,7-6,3
Dauerhaftigkeit gegen Pilzbefall (DIN EN 350) Klasse 1-2 Klasse 1-2

Bearbeitbarkeit: \Wegen der heterogenen Struktur (groRer Harteunterschied zwischen Leitbindeln und
parenchymatischen Grundgewebe) ist das ,Holz* dieser Palmen sowohl mit Hand- als auch mit
Maschinenwerkzeugen schwierig zu bearbeiten. Die hohen Dichteunterschiede und Einlagerungen
von mineralischen Stoffen (SiO,) flhren zu starkem Abstumpfen der Schneiden und damit zu einer
Verklrzung der Standzeiten. In jedem Fall sollten Hartmetall bestiickte Werkzeuge eingesetzt werden.
Es lasst sich in der Regel gut verkleben, fur Nagel und Schrauben muss vorgebohrt werden, da es
leicht spaltet. Kanten sollten immer abgerundet werden, um Gefahr durch herausstehende Splitter zu
vermeiden. Sauber bearbeitete und geschliffene Oberflachen lassen sich gut polieren.

Trocknung: Die Freilufttrocknung dieser Palmen verlauft langsam, EinbuRen durch Trocknungsfehler wie
Zellkollaps, Verformung und Rissbildung (meist Oberflachenrisse) sind aber wenig ausgepragt. Fur
die konventionelle technische Trocknung gibt es keine Erfahrungswerte. Man kann davon ausgehen,
dass qualitatsmindernde Trocknungsfehler tolerierbar sind, &ahnlich dem &auflReren Bereich der
Kokospalme.

Naturliche Dauerhaftigkeit: Das ,Holz* beider Palmen gilt allgemein als dauerhaft gegen Pilzbefall; es
enthalt jedoch nur wenige schadlingsabweisende Inhalte (Gerbstoffe). Dass es bei Befall durch
holzzerstérende Organismen langer widersteht, istim Wesentlichen der hohen Dichte zu verdanken.



Verwendung: In den Erzeugerlandern werden diese Palmen sowohl fur Mobel, Tischler- und
kunsthandwerkliche Arbeiten wie auch fur den Bau von Hausern und Briicken sowie fur Ful3bdden
verwendet. Vielfach werden aus dem &uleren Stammbereich zunachst schmale Lamellen ge-
schnitten, die dann zu groReren Blocken verleimt werden. Von diesen wiederum werden den
Kundenwiinschen entsprechend dimensionierte Zuschnitte und auch Sagefurniere gefertigt. Das in
kleinen Mengen nach Europa exportierte Material wird Uberwiegend in gedrechselter Form zu
Schirm- und Messergriffen, Spazierstdcken und vielerlei Schmuckgegenstanden, gelegentlich auch
als dekorative Langs- und Hirnholzfurniere eingesetzt.
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Black palm (Iriartea deltoidea): Querschnitt einer Lamelle in natlrlicher GrofRe (links oben),
etwa 10x vergroRert (blockverleimt, links unten); Oberflache in natirlicher GroRRe (rechts)
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