Merkblattreihe Holzarten ®:° . .c

GDHOLZ

Blatt 164
Giam

Botanische Bezeichnung:
Verbreitung:

Weitere wichtige Handelsnamen:

Hopea spp., Familie Dipterocarpaceae
Sidostasien: Indochina bis Neuguinea

Selangan (MY); balau*, malut (ID); sang dao, sao xanh (VN);

heavy hopea (GB,PG); kdki thmor (KH); thingyan (MM); mai

khaen fay, maila en (LA); saplungan, yakal (PH); krabok-krang,
lao tao, mai khaen, mai khaen hin, takian hin, takian-nu, takian-
rak TH); luis (BN); Malabar ironwood (LK); heavy hopea (PG)

* In Indonesien werden schwere Holzer mehrerer Hopea-Arten als ,balau” ge-
handelt, da es dem Holz schweren Shorea-Arten, die in Indonesien als
,bangkirai“ bezeichnet werden, sehr ahnlich ist. Teilweise wird der Name ,giam*
dort auch fir Holz von Cotylelobium spp. sowie von Upuna borneensis verwen-
det.

Kurzzeichen nach DIN EN 13556:
HPXG

Das Sortiment Giam beinhaltet eine Reihe von Arten der Gattung Hopea, deren Holz laut Malaysian Grading Rules
aufgrund der hohen Rohdichte den ,heavy hardwoods® (schwere Laubhdlzer) zugeordnet wird. Wichtige Arten in
dieser Gruppe sind u. a. H. ferrea, H. forbesii, H. helferi, H. iriana, H. nutans, H. pentanervia, H. ponga und H.
semicuneata. Das leichtere und meist auch hellere Holz anderer Arten der Gattung Hopea wird im Handel als
,Merawan“ bezeichnet. Giam wird Uberwiegend lokal genutzt als Konstruktionsholz im AuRenbau. Geringe Mengen
werden auch exportiert, oft gemischt mit anderen schweren Holzern aus der Familie Dipterocarpaceae.

Farbe und Struktur: Splintholz gelblich weif3, im frischen Zustand nicht immer deutlich abgesetzt vom gelblich bis
grinlich braunen Kernholz, das mit der Zeit zu einem kraftigen olivbraun nachdunkelt. Poren klein bis mittelgrof3,
zerstreut und in einigen Arten sehr zahlreich, mit Thyllen. Speicherzellen als durchlaufende tangentiale Bander
oder kiirzere Bandstlicke in unregelmaRigen Absténden, die Harzkanale mit fast weilen Inhalten (auskristallisiertes
Harz) einschlieend und auf Langsflachen als Fladern oder feine Streifen auf nachgedunkeltem Holz gut erkenn-
bar. Holzstrahlen klein und unauffallig, nur bei Hopea ferrea stockwerkartig angeordnet. Faserverlauf schwach bis
stark wechseldrehwiichsig. Trockenes Holz ohne Eigengeruch.

Gesamtcharakter: Auffallig gleichmaRig strukturierte und meist porenreiche, schwere Holzer von feiner bis mitt-
lerer Textur und dunkler Kernfarbung; Holzern der nahe verwandten Gruppen Bangkirai (Shorea spp. Untergattung
Shorea), Resak (Cotylelobium spp.) und Upun (Upuna borneensis) ahnlich.

Eigenschaften:

Rohdichte lufttrocken (12—15 % u) [g/cm?] 0,83-0,98-1,20
Druckfestigkeit u,, ,, [N/mm?] (59-)82-95
Biegefestigkeit u,, ,.[N/mm?] 110-122-132
Elastizitatsmodul (Biegung) u,, ,, [N/mm?] 16 500—20 500—24 200
Zugfestigkeit u,, . [N/mm?] k. A.
Bruchschlagarbeit [kJ/m?] k. A.
Scherfestigkeit [N/mm?] 15-18
Harte (JANKA) L zur Faser U12_15 [kN] 9.0-11.5
Harte (BRINELL) wie oben, [N/mm?] (berechnet) 3543
TrocknungsschwindmaR (frisch bis u,, ) [%] radial 1,4-2,0
tangential 2,6-4,4
Differentielles Schwindmal [%/%)] * radial 0,16-0,20
tangential 0,29-0,33
pH-Wert k. A.
Dauerhaftigkeit des Kernholzes gegen Pilzbefall (DIN EN 350) Klasse 1(—2)

* ndherungsweise berechnet aus dem differentiellen Volumenschwindmaf



Bearbeitbarkeit: Giam ist ein sehr schweres und hartes Holz mit Festigkeitseigenschaften, die in etwa im Bereich
von Bongossi und ahnlich schweren Holzern liegen. Die Bearbeitung mit Handwerkzeugen ist wegen der grof3en
Harte erschwert. Die maschinelle Bearbeitung erfordert einen hohen Kraftaufwand; ein hoher Harzgehalt kann zum
Verschmieren von Sagezahnen und Werkzeugschneiden und zu schnellem Abstumpfen der Werkzeuge flihren.
Hartmetall bestlickte Werkzeuge sorgen fiir ausreichend lange Standzeiten. Fiir Nagel- und Schraubverbindungen
muss vorgebohrt werden, die Verleimung kann wegen der hohen Oberflachendichte Schwierigkeiten bereiten;
vorangehende Tests mit den zu verwendenden Klebern werden empfohlen.

Natiirliche Dauerhaftigkeit: Giam gilt als sehr dauerhaft gegen holzerstérende Pilze und Insekten, einschlieRlich
Termiten. Auch gegen Schéadlinge im Meerwasser ist das Holz bis zu einem gewissen Grad dauerhaft, zumindest
wird es als Konstruktionsholz im Brackwasser empfohlen und in den Herkunftsregionen entsprechend eingesetzt.

Verwendung: Als Konstruktionsholz fir starke Beanspruchungen im Aul3enbau, z. B. fur Schwellen, Briicken- und
Hafenbau, Schwimmstege, Gewasserschutz, Larm- und Sichtschutzwande, IndustriefuRbdden, Zaunanlagen, lokal
auch fiir den Bootsbau (Planken und Decks). Das wenige importierte Holz wird (iberwiegend zu Terrassendielen
verarbeitet.

Giam (Hopea spp.) Querschnitt (ca. 10x), tangentiale und radiale Oberflache (nattrliche GroéR3e)
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